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1 Введение 

1.1 Общие положения 

Настоящие Технические Требования «Антикоррозионная защита металлических 

конструкций на объектах ООО «Зарубежнефть-добыча Харьяга» (далее – Технические 

Требования) устанавливают основные требования к технологическому процессу, 

организации проведения работ и методам оценки качества работ по защите от коррозии 

наружных поверхностей металлических конструкций (эстакады, ростверки, технологические 

трубопроводы, оборудование, резервуары, сосуды, технологические установки и др.) на 

объектах ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга» (далее – Общество), а также к выбору 

материалов и рекомендаций для проведения данных работ. 

Работы по антикоррозионной защите наружных поверхностей металлических 

конструкций заключаются в выборе технологии подготовки поверхности, в выборе 

материала и его нанесении на подготовленную поверхность в соответствии с выбранной 

технологией. 

1.2 Цели и задачи 

Основными целями и задачами разработки настоящих Технических Требований 

являются: 

– определения четких схем покраски тех или иных типов металлических 

конструкций в зависимости от режима эксплуатации, климатического района, погодных 

условий и назначения металлоконструкций для климатического района, представленного в 

п.1.5 данных Технических требований; 

– оптимизации затрат на поддержание металлических конструкций на объектах в 

работоспособном состоянии; 

– выбора передовых технологий подготовки поверхности и выбора современных 

материалов, направленных на улучшение условий эксплуатации металлических конструкций 

и сохранение их работоспособности; 

– обеспечение качественной антикоррозионной защиты металлических конструкций 

на объектах Общества. 

– установки требований к подготовке стальной поверхности к окраске, к защитным 

покрытиям, системе защитных покрытий, к технологическому процессу антикоррозионной 

защиты металлических конструкций и к пооперационному контролю;  

– повышения эффективности производства и обеспечение оптимизации затрат на 

капитальное строительство и ремонт за счет режима экономии и финансовых средств на 

проведение работ по антикоррозионной защите металлических конструкций на объектах 

Общества. 

1.3 Область действия 

Настоящие Технические требования обязательны для исполнения работниками 

структурных подразделений ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга» задействованных в 
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процессах проектирования, строительства, эксплуатации и ремонта металлических 

конструкций. 

Технические требования становятся обязательными для исполнения в Обществе после 

их утверждения в соответствии с Уставом общества и в установленном в Обществе порядке. 

Настоящие Технические требования устанавливают основные требования: 

– к лакокрасочному покрытию эстакад, ростверков, технологических трубопроводов 

(диаметром до 1400 мм), резервуаров, сосудов, печей  других конструкций объектов 

нефтегазодобычи и нефтепродуктообеспечения; 

– к организации и проведению работ по антикоррозионной защите лакокрасочными 

покрытиями эстакад, ростверков, технологических трубопроводов, других конструкций 

объектов нефтегазодобычи и нефтепродуктообеспечения; 

– к подготовке наружной и внутренней поверхностей эстакад, ростверков, наружной 

поверхности технологических трубопроводов, других конструкций объектов 

нефтегазодобычи и нефтепродуктообеспечения; 

– к выбору средств и оборудования для выполнения работ по антикоррозионной 

защите эстакад, ростверков, технологических трубопроводов, других конструкций объектов 

нефтегазодобычи и нефтепродуктообеспечения; 

– к безопасному проведению работ по антикоррозионной защите эстакад, ростверков, 

технологических трубопроводов, других металлических конструкций объектов 

нефтегазодобычи и нефтепродуктообеспечения. 

Настоящие Технические требования распространяются на процесс (работы) по 

антикоррозионной защите: 

– надземных участков металлоконструкций эстакад внутри и за пределами объектов 

Общества; 

– технологических установок (в части антикоррозионной защиты наружной 

поверхности установок, зданий, сооружений и технических устройств); 

– факельных установок; 

– металлических дымовых и вентиляционных труб; 

– металлических каркасов технологических печей; 

– насосных агрегатов, компрессоров и вентиляционных установок; 

– конструкций металлических ангаров; 

– металлических ростверков всех назначений; 

– технологических трубопроводов и запорной арматуры, расположенных на 

территории объектов Общества; 

– конструкций металлических ограждений технологических объектов (лестницы, 

переходы и т.д.) территорий объектов Общества; 

– пенопроводов и пожарных водоводов, а также запорной арматуры к ним; 

– других металлических конструкций объектов нефтегазодобычи и 

нефтепродуктообеспечения. 
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1.4 Период действия и порядок внесения изменений 

Настоящие Технические требования являются локальным нормативным документом 

постоянного действия. 

Настоящие Технические требования утверждаются и вводятся в действие приказом 

Общества. 

Технические требования признаются утратившими силу на основании приказа 

Общества. 

Инициатором внесения изменений в Технические требования являются Управление 

капитального строительства Общества, а также иные структурные подразделения Общества 

по согласованию с ними. 

Изменения в Технические требования вносятся приказом Общества.  

Изменения в Технические требования вносятся в случаях: изменения 

законодательства РФ в части регулирования деятельности в области добычи, переработки и 

поставки нефти и газа, в области строительства, охраны окружающей среды, охраны труда, 

пожарной безопасности, изменения организационной структуры или полномочий 

руководителей и т.п. 

1.5 Особые условия строительства объектов Общества 

При выполнении работ по антикоррозионной защите поверхностей металлических 

конструкций на объектах Общества (в т.ч. при разработке проектов АКЗ) необходимо 

учитывать следующие особые условия размещения объектов Общества: 

– Ненецкий Автономный округ; 

– месторождение расположено за Северным Полярным кругом в северной 

строительно-климатической зоне 2 подрайон 1Г. (СП 131.13330.2012); 

– температура наружного воздуха: 

 абсолютный минимум минус 53°C; 

 абсолютный максимум плюс 35°C; 

 среднее значение наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92 - 

минус 42°C; 

 среднее значение наиболее холодных суток с обеспеченностью 0,98 – минус 

48°C (Расчетная температура); 

 среднегодовое значение минус 5°C; 

– зона влажности – 2 (нормальная) «Приложение В» СП 50.13330.2012 Тепловая 

защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003; 

– снеговой район V (СП 20.13330.2011 Приложение Ж, Карта 1); 

– ветровой район IV (СП 20.13330.2011 Приложение Ж, Карта 3); 

– сейсмичность менее 6 баллов по шкале MSK-64. 

– категория коррозионной активности атмосферы должны соответствовать 

ISO 12944-2:1998. Для данного региона строительства рекомендуется принять категорию 

коррозионной активности атмосферы С3 (средняя). 
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1.6 Ответственность ПОСТАВЩИКА 

Поставщик отвечает за поставку материалов в строгом соответствии с системами 

покрытий и в соответствии c техническими требованиями и нормативно-техническими 

документами, на которые имеется ссылка в данном документе. 

Производитель работ отвечает за качество подготовки поверхности, нанесение 

покрытий, проверку и технический контроль. 

Качество подготовки поверхности, покрытия, способы нанесения должны 

соответствовать требованиям Поставщика, изложенным в прилагаемой документации. 

2 Стандарты и нормы 

В настоящих Технологических Требованиях использованы ссылки на следующие 

законодательные и локальные нормативные документы представленные ниже. 

Российские стандарты: 

– Приказ Минздравсоцразвития России от 1 июня 2009 г. №290н «Об утверждении 

Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью 

и другими средствами индивидуальной защиты». 

– ГОСТ 9.010-80 «Единая система защиты от коррозии и старения. Воздух, сжатый 

для распыления лакокрасочных материалов. Технические требования и методы контроля». 

– ГОСТ 9.402-2004 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия 

лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию». 

– ГОСТ 9.407-2015 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия 

лакокрасочные. Метод оценки внешнего вида». 

– ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-

гигиенические требования к воздуху рабочей зоны». 

– ГОСТ 12.1.007-76 «Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. 

Классификация и общие требования безопасности». 

– ГОСТ 12.1.016-79 «Система стандартов безопасности труда. Воздух рабочей зоны. 

Требования к методикам измерения концентраций вредных веществ». 

– ГОСТ 12.3.005-75 «Система стандартов безопасности труда. Работы окрасочные. 

Общие требования безопасности». 

– ГОСТ 12.3.016-87 «Система стандартов безопасности труда. Строительство. 

Работы антикоррозионные. Требования безопасности». 

– ГОСТ 12.4.021-75 «Система стандартов безопасности труда. Системы 

вентиляционные. Общие требования». 

– ГОСТ 2138-91 «Пески формовочные. Общие технические условия». 

– ГОСТ 5264-80 «Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, 

конструктивные элементы и размеры». 

– ГОСТ 8713-79 «Сварка под флюсом. Соединения сварные. Основные типы, 

конструктивные элементы и размеры». 

– ГОСТ 11964-81 «Дробь чугунная и стальная техническая. Общие технические 

условия». 

normacs://normacs.ru/MQ1
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– ГОСТ 14771-76 «Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные 

типы. Конструктивные элементы и размеры». 

– ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения 

для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и 

транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды». 

– ГОСТ 16037-80 «Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, 

конструктивные элементы и размеры». 

– ГОСТ 16350-80 «Климат СССР. Районирование и статистические параметры 

климатических факторов для технических целей». 

– ГОСТ 19007-73 «Материалы лакокрасочные. Метод определения времени и 

степени высыхания». 

– ГОСТ Р 51017-2009 «Техника пожарная. Огнетушители передвижные. Общие 

технические требования. Методы испытаний». 

– ГОСТ Р 51164-98 «Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к 

защите от коррозии». 

– ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны». 

– Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности в нефтяной и газовой промышленности» 

– Документы межотраслевого применения по вопросам промышленной безопасности 

и охраны недр «Правила по охране труда при работе на высоте». 

– Документы по надзору в электроэнергетике «Правила по охране труда при 

эксплуатации электроустановок». 

– ПОТ Р М-004-97 «Межотраслевые правила по охране труда при использовании 

химических веществ». 

– ПОТ Р М-017-2001 «Межотраслевые правила по охране труда при окрасочных 

работах». 

– Документы межотраслевого применения по вопросам промышленной безопасности 

и охраны недр «Правила по охране труда при выполнения электросварочных и 

газосварочных работ» 

– ПУЭ «Правила устройства электроустановок. Издание 7». 

– СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии». 

– ТОИ Р-112-17-95 «Типовая инструкция по организации безопасного проведения 

газоопасных работ на предприятиях нефтепродуктообеспечения». 

– ГОСТ 31149-2014 (ISO 2409:2013) «Материалы лакокрасочные. Определение 

адгезии методом решетчатого надреза». 

– ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014 «Подготовка стальной поверхности перед нанесением 

красок и относящихся к ним продуктов. Визуальная оценка чистоты поверхности. Часть 1. 

Степень окисления и степени подготовки непокрытой стальной поверхности и стальной 

поверхности после полного удаления прежних покрытий». 

– ГОСТ 896-69 «Материалы лакокрасочные. Фотоэлектрический метод определения 

блеска». 

– ГОСТ 31975-2013 (ISO 2813:1994) «Материалы лакокрасочные. Метод определения 

блеска лакокрасочных покрытий металлическим эффектом под углом 20°, 60° и 85°». 
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– ГОСТ 15140-78 «Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии». 

– ГОСТ 27890-88 (ИСО 4624-78) «Покрытия лакокрасочные защитные 

дезактивируемые. Метод определения адгезионной прочности нормальным отрывом». 

– ГОСТ 4765-73 «Материалы лакокрасочные. Метод определения прочности при 

ударе». 

– ГОСТ 29309-92 «Покрытия лакокрасочные. Определение прочности при 

растяжении». 

– ГОСТ 27037-86 «Материалы лакокрасочные. Метод определения устойчивости к 

воздействию переменных температур». 

– ГОСТ 9.403-80 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия 

лакокрасочные. Методы испытаний на стойкость к статическому воздействию жидкостей». 

– ГОСТ 9.401-91 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия 

лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к 

воздействию климатических факторов». 

– ГОСТ 9.407-2015 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия 

лакокрасочные. Метод оценки внешнего вида». 

– ГОСТ 9.032-74 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия 

лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения». 

– ГОСТ 31993-2013 (ISO 2808:2007) «Материалы лакокрасочные. Определение 

толщины покрытия». 

– ГОСТ 32299-2013 (ISO 4624:2002) «Материалы лакокрасочные. Определение 

адгезии методом отрыва». 

– ГОСТ 32702.2-2014 (ISO 16276-2:2007) «Материалы лакокрасочные. Определение 

адгезии методом Х-образного надреза». 

– ГОСТ 28018-89 (МЭК 454-2-74, МЭК 454-2а-78) «Ленты липкие 

электроизоляционные. Методы испытаний». 

– ГОСТ 31973-2013 (ISO 1524:2000, MOD) «Материалы лакокрасочные. Метод 

определения степени перетира». 

– ГОСТ 9980.2-2014 (ISO 1513:2010, ISO 15528:2013) «Материалы лакокрасочные и 

сырье для них. Отбор проб, контроль и подготовка образцов для испытаний». 

Международные стандарты: 

– ISO 4628-1:2016 «Краски и лаки. Оценка степени разрушения покрытий. 

Обозначение количества и размера дефектов и интенсивности однородных изменений 

внешнего вида. Часть 1. Общее введение и система обозначения». 

– ISO 4628-3:2016 Часть 3. «Краски и лаки. Оценка степени разрушения покрытий. 

Обозначение количества и размера дефектов и интенсивности однородных изменений 

внешнего вида. Часть 3. Оценка степени ржавления». 

– ISO 8502-2:2005 «Подготовка стальной поверхности перед нанесением красок и 

относящихся к ним продуктов. Испытания для оценки чистоты поверхности. Часть 2. 

Лабораторное определение содержания хлорида на очищенных поверхностях». 

– ISO 8502-3:1992 «Подготовка стальных подложек перед нанесением красок и 

связанных с ними продуктов. Испытания для оценки чистоты поверхности. Часть 3. Оценка 
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запыленности стальных подложек, приготовленных для нанесения краски (метод липкой 

ленты)». 

– ISO 8503-1:2012 «Обработка стальной основы перед нанесением краски и 

аналогичных продуктов. Шероховатость поверхности стальных основ после пескоструйной 

очистки. Часть 1. Технические условия и определения блоков сравнения профилей 

поверхностей после пескоструйной обработки». 

– ISO 8503-3:2012 «Подготовка стальной поверхности перед нанесением красок и 

относящихся к ним продуктов. Испытания характеристики шероховатости стальной 

поверхности после пескоструйной очистки. Часть 3. Метод калибровки ISO для определения 

и сравнения профилей поверхности. Метод с применением фокусирующего микроскопа». 

– ISO 8503-4:2012 «Обработка стальной основы перед нанесением краски и 

аналогичных продуктов. Шероховатость поверхности стальных основ после пескоструйной 

очистки. Часть 4. Способ калибровки блоков сравнения профиля поверхности, 

соответствующего ISO. Определения профиля поверхности. Использование прибора с 

мерительным штифтом». 

– ISO 11126-3:1993 «Подготовка стальной поверхности перед нанесением красок и 

относящихся к ним продуктов. Технические условия на неметаллические абразивы для 

пескоструйной или дробеструйной очистки. Часть 3. Рафинировочный шлак, содержащий 

медь». 

– ISO 11126-4:1993 «Подготовка стальной поверхности перед нанесением красок и 

относящихся к ним продуктов. Технические условия на неметаллические абразивы для 

пескоструйной или дробеструйной очистки. Часть 4. Угольный печной шлак». 

– ISO 11127-2:2011 «Подготовка стальной основы перед нанесением красок и 

связанных с ними продуктов. Методы испытаний неметаллических абразивов для 

песко/дробеструйной очистки. Часть 2. Определение гранулометрического состава». 

– ISO 11127-3:2011 «Подготовка стальной основы перед нанесением красок и 

связанных с ними продуктов. Методы испытаний неметаллических абразивов для 

песко/дробеструйной очистки. Часть 3. Определение объемной плотности». 

– ISO 11127-4:2011 «Подготовка стальной основы перед нанесением красок и 

связанных с ними продуктов. Методы испытаний неметаллических абразивов для 

песко/дробеструйной очистки. Часть 4. Оценка твердости путем испытания с 

использованием предметных стекол». 

– ISO 11127-6:2011 «Подготовка стальной основы перед нанесением красок и 

связанных с ними продуктов. Методы испытаний неметаллических абразивов для 

песко/дробеструйной очистки. Часть 6. Определение растворимых в воде загрязняющих 

веществ путем измерения удельной проводимости». 

– ISO 12944-2:1998 «Краски и лаки. Антикоррозионная защита стальных 

конструкций с помощью защитных лакокрасочных систем. Часть 2. Классификация 

окружающих сред». 

– ASTM G6-07(2013) «Стандартный метод испытания покрытия трубопровода на 

износостойкость». 

– ISO 7784-1:2016 «Краски и лаки. Определение стойкости к истиранию. Часть 1. 

Метод с применением вращающегося роликов, покрытых абразивной бумагой и 

вращающегося образца для испытаний». 
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– ISO 7784-2:2016 «Краски и лаки. Определение стойкости к истиранию. Часть 2. 

Метод с применением обрезиненных роликов с абразивом и вращающегося образца для 

испытания». 

– ISO 7784-3:2016 «Краски и лаки. Определение стойкости к истиранию. Часть 3. 

Метод с применением ролика, покрытого абразивной бумагой и образца для испытания, 

совершающего возвратно-поступательное движение». 

– ISO 8501-2:1994 «Подготовка стальной поверхности перед нанесением красок и 

подобных покрытий. Визуальная оценка чистоты поверхности. Часть 2. Степень подготовки 

ранее покрытой стальной основы после локального удаления прежних покрытий». 

– ISO 8501-3:2006 «Подготовка стальной поверхности перед нанесением красок и 

относящихся к ним продуктов. Визуальная оценка чистоты поверхности. Часть 3. Степень 

подготовки сварных швов, кромок и других участков с дефектами поверхности». 

– ISO 8501-4:2006 «Подготовка стальной поверхности перед нанесением красок и 

относящихся к ним аналогичных продуктов. Визуальная оценка чистоты поверхности. Часть 

4. Начальное состояние поверхности, качество подготовки и степень ржавости поверхности в 

результате оплавления в связи с впрыскиванием водяной струи высокого давления». 

– ISO 8502-4:1993 «Подготовка стальной поверхности перед нанесением красок и 

относящихся к ним продуктов. Испытания для оценки чистоты поверхности. Часть 4. 

Руководство по оценке вероятности образования конденсата перед нанесением краски». 

– ISO 8502-6:2006 «Подготовка стальной поверхности перед нанесением красок и 

относящихся к ним продуктов. Испытания для оценки чистоты поверхности. Часть 6. 

Извлечение растворимых загрязняющих веществ для анализа. Метод Бресле». 

– ISO 19840:2012 «Краски и лаки. Защита от коррозии стальных конструкций с 

помощью лакокрасочных систем. Измерение толщины высушенных покрытий на 

шероховатых поверхностях и критерии приемки». 

– ASTM D 3359-09 «Стандартные методы измерения адгезии с помощью клейкой 

ленты». 

– ASTM D 5162-01 «Standard Practice for Discontinuity (Holiday) Testing of 

Nonconductive Protective Coating on Metallic Substrates». 

– ISO 12944–7:1998 «Краски и лаки. Защита стальных конструкций от коррозии при 

помощи защитных систем красок. Часть 7: Производство покрасочных работ и надзор за 

ними». 

– ISO 12944–8:1998 «Краски и лаки. Антикоррозийная защита стальных конструкций 

с помощью защитных лакокрасочных систем. Часть 8. Разработка технических условий на 

новую работу и ее обеспечение». 

Стандарты Общества: 

– Стандарт Общества «Требования в области промышленной и пожарной 

безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам 

и оказанию услуг на объектах Общества и арендующим имущество Общества»  

– Стандарт Общества «Порядок обучения (подготовки) и проверки знаний 

(аттестации) работников по безопасности труда».  
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– Инструкция Общества. «Инструкция по организации безопасного проведения 

газоопасных работ на производственных объектах ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча 

Харьяга», утверждённая Приказом 58 от 27.07.2016 

3 Принятые сокращения, термины и определения 

ЦПС – центральный пункт сбора; 

ЛНД – локальный нормативный документ; 

ППР – проект производства работ; 

ГСМ – горюче-смазочные материалы; 

ЛКМ – лакокрасочный материал; 

ЛКП – лакокрасочное покрытие; 

АКЗ – Антикоррозионная защита; 

УХЛ – условия эксплуатации для умеренно-холодного климата; 

ХЛ – условия эксплуатации для холодного климата; 

М – условия эксплуатации для морского климата; 

ПОС – проект организации строительства; 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ – группа изделий (эстакады, ростверки, 

трубопроводы, оборудование, технологические установки и др.), изготовленных из 

металлопроката, черного или цветного, объединенная с другими материалами или 

между собой в сборные конструкции, представляющие единой целое; 

АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА – комплекс работ, включающий подготовку 

стальной поверхности, подлежащей защите, нанесение антикоррозионного покрытия, 

контроль качества; 

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ – материалы на основе синтетических 

пленкообразующих смол, содержащие пигменты, наполнители, пластификаторы, и 

предназначенные для антикоррозионной защиты стальных поверхностей; 

ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ – последовательно нанесенные слоя лакокрасочных 

материалов; 

СХЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА – последовательность 

технологических операций по созданию защитного покрытия; 
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ПООПЕРАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ – контроль технологических параметров при 

проведении каждой технологической операции; 

ПОДГОТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРЕД ОКРАСКОЙ – 

удаление с поверхности, подлежащей окраске, загрязнений, окислов и создание 

шероховатости для обеспечения сцепления лакокрасочных материалов с 

металлической поверхностью; 

АБРАЗИВОСТРУЙНАЯ ОЧИСТКА – способ очистки поверхности с помощью струи 

воздуха с абразивным материалом; 

МЕХАНИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА – способ очистки поверхности с применением ручного 

или механического инструмента; 

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ ЛАКОКРАСОЧНОГО МАТЕРИАЛА – время, в течение 

которого необходимо использовать двухкомпонентный лакокрасочный материал 

после приготовления рабочего состава; 

ТОЛЩИНА ПОКРЫТИЯ – номинальная толщина сухой пленки сформированного 

покрытия (после отверждения) в соответствии с нормативной документацией на 

систему покрытия; 

АДГЕЗИЯ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ – прочность сцепления между пленкой 

лакокрасочного материала и окрашиваемой поверхностью; 

ОТВЕРЖДЕНИЕ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ – формирование пленки из 

лакокрасочного материала за счет физического и (или) химического процессов; 

СРОК СЛУЖБЫ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ (долговечность лакокрасочного 

покрытия) – промежуток времени до первого капитального ремонта покрытия; 

СТЕПЕНЬ ВЫСЫХАНИЯ – промежуток времени, в течение которого достигается 

определенная степень высыхания при заданной толщине лакокрасочного покрытия и 

при определенных условиях сушки; 

ЗАКАЗЧИК – предприятие-владелец (оператор) объекта, на котором осуществляется 

проведение работ по очистке и антикоррозионной защите металлических конструкций 

(эстакады, ростверки, трубопроводы, оборудования, технологические установки и 

др.); 

ПОДРЯДЧИК – организация, выполняющая работы по очистке и антикоррозионной 

защите металлических конструкций (эстакады, ростверки, трубопроводы, 

оборудования, технологические установки и др.); 
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ПОСТАВЩИК – организация, выполняющая поставку лакокрасочных материалов для 

антикоррозионной защиты металлических конструкций (эстакады, ростверки, 

трубопроводы, оборудования, технологические установки и др.); 

НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ (НД) НА АНТИКОРРОЗИОННУЮ ЗАЩИТУ – 

стандарты, инструкции и руководства, определяющие основные технические 

требования к антикоррозионной защите металлоконструкций и (или) их применению. 

4 Требования к проекту производства работ на проведение 
АКЗ металлических конструкций на объектах Общества 

Проект производства работ (ППР) разрабатывается и утверждается подрядчиком, 

располагающей квалифицированным персоналом и разрешением на проведение работ по 

антикоррозионной защите металлических конструкций согласно календарного плана к 

договору, по которому должны производиться работы. ППР согласовывается заказчиком в 

лице главного инженера и/или начальника службы капитального строительства. 

Согласование ППР не должно длиться более 10 календарных дней. 

Исходными материалами для разработки ППР являются: проект организации 

строительства; рабочие чертежи на строительство здания или сооружения либо техническое 

задания выданное Заказчиком. 

В составе ППР на возведение объекта в целом, в том числе на выполнение работ по 

нанесению АКЗ составные части разрабатываются: 

– календарный план производства работ; 

– строительный генеральный план; 

– график поступления на объект строительных конструкций, изделий и материалов; 

– график потребности в рабочих кадрах; 

– график потребности в основных строительных машинах; 

– технологические карты на отдельные виды работ; 

– план инспекций и испытаний по контролю качества;  

– мероприятия по охране труда и безопасности; 

– пояснительная записка. 

Календарный план производства работ устанавливает последовательность и сроки 

выполнения работ в зависимости от сложности объекта, объемов и технологий работ. По 

данным календарного плана определяются потребность в машинах, в рабочих кадрах, сроки 

поставки строительных конструкций, изделий и материалов, технологического 

оборудования, составляется график работ в единицах: объем работ - время (дни, недели, 

месяцы). 

Строительный генеральный план разрабатывается в части, необходимой для 

производства работ на объекте. На плане указывается расположение постоянных и 

временных транспортных путей, сетей водоснабжения, канализации, электроснабжения, 

теплоснабжения, административно-хозяйственной и диспетчерской связи, монтажных 

кранов, складов, временных инвентарных зданий, сооружений и устройств, используемых 

для обеспечения строительства. 
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Технологические карты разрабатываются для каждой системы покрытия, на 

отдельные (сложные) виды работ и на работы, выполняемые по новым технологиям. 

Для остальных работ применяются типовые технологические карты, которые 

корректируются с учетом особенностей данного объекта и местных условий. 

В ППР должны содержаться схемы операционного контроля выполняемых работ; 

перечень требуемых актов освидетельствования скрытых работ; указания о сроках проверки 

качества работ с лабораторными испытаниями материалов, конструктивных элементов, 

температурно-влажностных режимов, а также о порядке опробования отдельных агрегатов и 

систем инженерного оборудования. 

В ППР необходимо отразить как требующие проектной проработки мероприятия по 

охране труда и безопасности, так и типовые. 

Пояснительная записка должна содержать: 

– описание и обоснование принятых в проекте решений; 

– расчеты потребности в электроэнергии, воде, паре, кислороде, сжатом воздухе, 

рабочие чертежи устройства временного освещения строительной площадки и рабочих мест, 

подводки сетей к объекту от источников питания; 

– перечень мобильных (инвентарных) зданий и сооружений с расчетом их 

потребности; 

– технико-экономические показатели проекта производства работ. 

Утвержденный ППР передается на стройплощадку до начала производства работ. 

Кроме вышеуказанного, в ППР отражаются: 

– технологическая последовательность выполнения работ; 

– краткое описание работ; 

– перечень нормативных документов, требования которых должны быть соблюдены 

при выполнении работ; 

– количество, состав и оснащение бригад, выполняющих работы; 

– технология выполнения работ с указанием технологических требований и 

параметров с привязкой к генеральному плану строительства, схема движения транспорта, 

место складирования материалов и установка оборудования; 

– мероприятия по утилизации продуктов очистки; 

– чертежи технологической оснастки и приспособлений; 

– меры пожарной безопасности при проведении работ; 

– сроки выполнения работ. 

ППР должен быть составлен таким образом, чтобы все элементы металлоконструкций 

были окрашены. Объем работ по АКЗ допускается включать работы по демонтажу и 

монтажу отдельных элементов оборудования, сооружения (Например: демонтаж и монтаж 

настилов площадок, для окраски с обратной стороны). 
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5 Классификация условий эксплуатации металлических 
конструкций объектов Общества 

Условия эксплуатации эстакад, ростверков, технологических трубопроводов, 

технологических установок и других металлических конструкций объектов Общества 

определяются категорией коррозионной активности среды (С-3), которая в свою очередь 

определяется совокупностью факторов (потеря в массе (г/м
2
), потеря в толщине (мкм), 

условиями размещения объекта). При выборе категории коррозионной активности 

(Приложение А) необходимо руководствоваться наиболее агрессивными условиями работы. 

Категория коррозионной активности атмосферы определяется согласно таблице А.1 

(Приложение А).  

При окраске металлических конструкций, которые будут эксплуатироваться в 

различных условиях, выбор системы покрытия производят по наиболее агрессивным 

условиям эксплуатации. 

6 Антикоррозионные покрытия металлических конструкций 
объектов Общества 

6.1 Требования к покрытию металлических конструкций объектов 
Общества 

ЛКП, применяемые для антикоррозионной защиты металлических конструкций 

объектов Общества, должны соответствовать СНиП 3.04.03-85, техническим требованиям 

Общества (Приложение В). Для требуемого срока службы ЛКП (устанавливается Заказчиком 

и/или выбирается исходя из условий и сроков эксплуатации металлических конструкций) 

исполнитель работ может выбрать любую схему по составу материалов согласно 

Приложения В, отвечающую необходимым условиям.Технические требования к ЛКП 

распространяются на эксплуатацию их во всех макроклиматических зонах и для всех 

условий эксплуатации и указаны в Приложении Б. ЛКП для антикоррозионной защиты 

металлических конструкций объектов Общества должны быть: 

– устойчивым к нагрузкам, возникающим в результате суточных перепадов 

температур и перепадов температур в процессе эксплуатации; 

– механическим деформациям, возникающими в процессе эксплуатации и монтажа, 

если АКЗ наносится до установки оборудования в проектное положение. 

– иметь прочное сцепление с металлической поверхностью; 

– быть сплошным для обеспечения барьерного эффекта; 

– быть устойчивыми к ультрафиолетовому воздействию (для конструкций без 

внешнего теплоизоляционного покрытия); 

– быть устойчивым к химическому воздействию. 

Толщина покрытия должна соответствовать номинальной толщине в соответствии с 

технической документацией на данную систему покрытия.Схема измерений определяет 

количество измерений, которые следует произвести в инспектируемом районе. Если 
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конструкция не разбита на отдельные инспектируемые ISO 19840:2004 (Е) 10 районы, то вся 

конструкция считается инспектируемым районом для измерения толщины сухой плёнки. 

Примечание - Инспектируемые районы обычно определяются спецификацией на проект (так же см. 

ISO 12944-7 и ISO 12944–8). 

Процедуры для участков, требующих особого внимания, таких, как сварные швы, 

кромки, углы, крепления, места с выявленными дефектами, должны быть согласованы 

заинтересованными сторонами. Подробности см. в Приложении С ISO 19840:2004.  

Минимальное количество наугад сделанных измерений, необходимых для 

определения толщины сухой плёнки в инспектируемом районе, приведено в Таблице 6.1. В 

основном считается, что указанное количество измерений даёт представление об 

инспектируемом районе в свете данного стандарта. Это количество должно быть увеличено 

для инспектируемых районов, имеющих сложную конфигурацию в отношении нанесения 

покрытия, измерений или ограничений доступа (сложные участки). В каждом сложном 

участке, таком, как стойки, подкрепления, закреплённые трубопроводы, нужно произвести 

дополнительные наугад произведённые измерения, соответствующие данному участку 

согласно Таблице 6.1 сверх того, что обычно производится наугад в инспектируемом районе. 

Таблица 6.1 – Схема измерений 

Площадь/длина 

инспектируемого района м
2
 или 

м 

Минимальное количество 

измерений 

Максимальное допустимое 

количество повторных 

измерений 

До 1 5 1 

Более 1 до 3 10 2 

Более 3 до 10 15 3 

Более 10 до 30 20 4 

Более 30 до 100 30 6 

Более 100 
Добавить 10 для каждых 

дополнительных 100 м2 или 100 м 

20% от минимального количества 

измерений 

Участки свыше 1000 м2 или 1000 м следует разделить на меньшие инспектируемые районы 

Допускаемое отклонение толщины отвержденного покрытия в большую сторону 

определяет поставщик ЛКМ с учетом критической толщины конкретного ЛКМ.Подрядчик 

совместно с поставщиком обязан производить контроль прочности сцепления ЛКМ с 

защищаемой поверхностью (адгезию).Системы лакокрасочных покрытий для 
антикоррозионной защиты металлических конструкций 
объектов Общества 

Типы покрытий в зависимости от условий эксплуатации с указанием номинальной 

толщины приведены в Приложении В.  
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Испытания ЛКП, используемых для антикоррозионной защиты металлических 

конструкций объектов Общества, на соответствие техническим требованиям проводятся 1 

раз в 5 лет в соответствии с программой и методиками испытаний, приведенными в 

Приложении Г.  

Системы покрытий, прошедшие испытания на соответствие техническим требованиям 

согласно Приложения Г и получившие положительное заключение заказчика, используются 

в дальнейшем для антикоррозионной защиты металлических конструкций Общества. 

Проектная организация определяет категорию коррозионной активности объекта 

строительства согласно Приложению В, указывает в проектной документации эту категорию 

для каждого объекта и ссылку на настоящие Технические требования для дальнейшего 

выбора исполнителем работ системы антикоррозионной защиты и утверждения ее у 

заказчика. 

Поставщик ЛКМ обязан предоставить заказчику и подрядчику следующую 

документацию и информацию:  

– сертификат качества на каждую партию поставляемого ЛКМ;  

– сертификаты качества на вспомогательные материалы (растворители, разбавители);  

– сертификаты соответствия на ЛКМ;  

– инструкцию по применению ЛКМ;  

– требования по хранению ЛКМ с указанием срока хранения, при котором 

гарантируется сохранение качества материалов в соответствии с сертификатом качества;  

– гигиенический сертификат на ЛКМ.  

6.3 Срок службы антикоррозионных покрытий металлических 
конструкций объектов Общества 

Первый капитальный ремонт покрытия производят при степени разрушения покрытия 

Ri 3 (Приложение Д раздел Д.3), то есть если 1 % окрашенной поверхности покрыт 

ржавчиной. По решению заказчика капитальный ремонт может быть проведен и при 

меньшей степени разрушения покрытия. 

Системы лакокрасочных покрытий, прошедшие испытания на соответствие 

техническим требованиям, должны обеспечивать указанный срок службы (но не менее 15 

лет) при условии выполнения требований к технологическому процессу антикоррозионной 

защиты на всех его стадиях 

Подрядчик дает гарантийный срок службы покрытия, который устанавливается в 

договоре.  

6.4 Алгоритм выбора антикоррозионного покрытия 
металлических конструкций объектов Общества 

Категория коррозионной активности атмосферы должны соответствовать ISO 12944-

2:1998. Для региона (п. 1.5) категорию коррозионной активности атмосферы принять С3 

(средняя) (Приложение А). 

В соответствии с категорией коррозионной активности атмосферы выбирается 

система покрытия в соответствии с таблицами В.1, В.2 - для С3, а также для 
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высокотемпературных сред В.3 (Приложение В). Покрытия в этих таблицах представлены 

грунтовочными и верхними слоями с указанием их рекомендуемого количества и толщины. 

Допускается применение систем АКП на основании других связующих 

(пленкообразующих), и других толщин, соответствующих требованиям раздела 6 настоящего 

документа по согласованию с технадзором Заказчика.  

Нанесение выбранной системы антикоррозионного покрытия производится по 

технологической схеме в соответствии с Приложением Е.  

При поставке на площадку строительства, ремонта или реконструкции только 

загрунтованных металлических конструкций, последующее нанесение основного покрытия 

на месте эксплуатации производится по технологической схеме Приложения Е. 

7 Требования к выполнению антикоррозионных работ 

7.1 Общие положения 

Антикоррозионная защита осуществляется в условиях производства металлических 

конструкций на специально оборудованных площадках до монтажа или на объекте после 

монтажа. 

Допускается поставка металлических конструкций только загрунтованными одним из 

материалов с последующим нанесением основного покрытия на месте эксплуатации. 

Антикоррозионные работы на участках технологических трубопроводов производят 

после выполнения дополнительного дефектоскопического контроля, устранения дефектов, 

подлежащих ремонту, и проведения гидроиспытаний. 

Контроль технологических параметров при получении антикоррозионных покрытий 

на металлических конструкциях объектов Общества производится в соответствии с 

Приложением Д.  

Выполнение работ по антикоррозионной защите металлоконструкций осуществляется 

на основании утвержденной заказчиком в производство работ проектно-сметной 

документации (прошедшей экспертизу) и ППР. 

7.2 Условия проведения окрасочных работ 

При проведении окрасочных работ необходимо контролировать параметры 

окружающей среды (температуру и относительную влажность воздуха), а также температуру 

металлической поверхности и материала. Они должны соответствовать требованиям 

технической документации на применяемый ЛКМ.  

Периодичность контроля не реже 2-х раз в смену при перерывах в работке, и при 

резком изменении погоды. Результаты контроля должны заноситься в журнал производства 

работ. 

Для получения качественного покрытия необходимо следить за отсутствием влаги на 

окрашиваемой поверхности. Конденсация влаги из окружающего воздуха на металлической 

поверхности не происходит, если температура подложки не менее чем на 3 С̄ выше точки 

росы. 
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ЛКМ наносят только на чистую сухую поверхность. Не допускается проводить 

окрашивание по мокрой или отпотевшей поверхности. В случае отпотевания поверхности 

необходимо осушить ее нагретым очищенным воздухом до удаления влаги.  

Запрещается нанесения лакокрасочного покрытия при температуре окружающего 

воздуха ниже 5 С̄ и как минимум на 3 С̄ выше точки росы окружающего воздуха, за 

исключением случаев применения материалов, позволяющих нанесение при температуре 

ниже 5 С̄. Относительная влажность окружающего воздуха должна соответствовать 

требованиям технических характеристик наносимого покрытия. Температура и влажность 

измеряются в непосредственной близости от подложки. 

Запрещается нанесение лакокрасочных материалов во время выпадения осадков 

(дождь, снег).  

В случае выпадения осадков до отверждения покрытия до отлипа необходимо 

предусмотреть защиту покрытия от попадания осадков на окрашенную поверхность.  

7.3 Подготовка металлической поверхности перед нанесением 
антикоррозионного покрытия 

Подготовка металлической поверхности конструкций объектов Общества включает 

следующие обязательные операции: 

– подготовительные работы (демонтаж недоступных элементов, зачистка стыков, 

скругление кромок и пр.). 

– обезжиривание поверхности на зажиренных участках; 

– очистка от окислов; 

– обеспыливание; 

– осушка (в случае образовании конденсата на поверхности или выпадения осадков). 

Наличие зажиренных участков определяется визуально. Обезжиривание участков с 

любой степенью зажиренности производят органическими растворителями или моющими 

составами. 

Очистку поверхности от окислов производят абразивоструйным методом, 

механизированной очисткой, механической очисткой ручным инструментом или травлением 

с целью удаления окалины и ржавчины, а также придания поверхности определенной 

шероховатости для получения максимальной адгезии покрытия к металлу. Очистку 

производят в зависимости от требований для конкретно применяемого лакокрасочного 

материала. Шероховатость поверхности должна быть в пределах 30-80 мкм.  

Для абразивоструйной очистки используют отечественные или импортные 

абразивные материалы, удовлетворяющие требованиям получения необходимой степени 

подготовки и шероховатости защищаемой поверхности, и имеющие санитарно-

эпидемиологическое заключение: диоксид алюминия, шлак медеплавильного производства, 

топочный шлак или стальную дробь с размером частиц в диапазоне от 0,2 до 2,8 мм. 

Кратность использования диоксида алюминия – 5, купершлака и топочного шлаков – 1, 

стальной дроби – 10. Также может применяться песок кварцевый 1К 20303 по ГОСТ 2138-91. 

Кратность использования песка кварцевого – 1. 
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Применяемые абразивные материалы должны соответствовать требованиям 

технической документации по твердости, фракционному составу, плотности и влажности. 

Сжатый воздух, предназначенный для абразивной обработки и окрашивания методом 

распыления, должен соответствовать требованиям по содержанию, представленным в 

Таблице 7.1. 

Таблица 7.1 – Требования к сжатому воздуху 

Группа сжатого воздуха 1 2 3 

твердых частиц, мг/м3, не более 1 2 5 

паров влаги, мг/м3, не более 100 700 1900 

паров минерального масла, мг/м3, не более 1 3 5 

Содержание влаги и масла в сжатом воздухе в виде капель не допускается. 

Особое внимание должно быть обращено на очистку сварочных швов, раковин, оспин 

и труднодоступных мест, вследствие того, что нанесение ЛКМ в эти места затруднено. 

Данные работы проводят ручными или механизированными металлическими щетками или 

другим инструментом.  

Абразивоструйную очистку крупногабаритных объектов производят поэтапно. При 

этом обрабатываемая за один раз поверхность не должна превышать площадь, которая будет 

защищена (загрунтована) до ее окисления. Интервал между подготовкой поверхности и 

окрашиванием определяется технической документацией на конкретный ЛКМ, но не должен 

превышать 6 часов.  

Площадь обрабатываемой поверхности рассчитывают с учетом возможностей 

применяемого оборудования для проведения антикоррозионных работ, типа объекта и типа 

лакокрасочного материала. 

По окончании абразивоструйной очистки и оседания пыли удаляют отработанный 

абразивный материал из рабочей зоны и производят обеспыливание поверхности с помощью 

вакуумной системы отсоса пыли или с помощью напора воздуха.  

В случае образования на обработанной поверхности конденсата или выпадения 

осадков необходимо осушить ее нагретым воздухом. 

Поверхность, подготовленная к окрашиванию, должна быть сухой, обеспыленной, без 

загрязнений маслами, смазками, не иметь налета вторичной коррозии. 

Подготовленная к окраске поверхность подлежит контролю по следующим 

показателям: степень очистки от окислов, шероховатость поверхности, степень 

обеспыливания и содержание солей на окрашиваемой поверхности (раздел 9.4 Технических 

Требований). 

При наличии на металлической поверхности участков, не соответствующих 

требованиям раздела 7.3, абразивную обработку повторяют. 
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Степень подготовки сварных швов, кромок газовой резки и прочих районов с 

дефектами поверхности должна соответствовать степени подготовки P2 требований 

ISO 8501-3:2006. 

7.4 Подготовка лакокрасочных материалов к применению 

При поставке ЛКМ поставщик должен представить технические данные на материал, 

включающие рекомендации по нанесению краски и толщине покрытия, жизнеспособности 

после смешения, рекомендации по пистолетам и распылительным головкам, требования 

безопасности при работе с данным материалом и другую, необходимую для работы 

информацию. 

Перед применением необходимо подготовить ЛКМ к работе в соответствии с 

нормативно-технической документацией на нее. 

Двухкомпонентные материалы смешиваются в требуемом соотношении и тщательно 

перемешиваются. Количество приготовленного состава рассчитывают с учетом 

жизнеспособности ЛКМ, указанного в технической документации на материал, и площади, 

которую возможно защитить (загрунтовать) за это время. 

7.5 Нанесение и отверждение антикоррозионного покрытия 

Нанесение ЛКМ на поверхность конструкций и оборудования производят по 

свежеочищенной поверхности.  

Метод нанесения ЛКМ должен соответствовать указанному методу в технической 

документации. Труднодоступные участки, кромки, углы, сварные швы предварительно 

окрашивают кистью или шпателем. 

Покрытие должно наноситься равномерным слоем. В процессе работы необходимо 

контролировать сплошность покрытия (визуально) и толщину каждого слоя с помощью 

инструмента для измерения толщины мокрой пленки.  

Применяемые для разбавления ЛКМ растворители должны соответствовать 

требованиям, указанным в технической документации на материал. 

По окончании работ или перерыве в работе более срока, определяемого временем 

гелеобразования применяемого ЛКМ, оборудование для нанесения промывают и очищают 

растворителем, указанным в нормативно-технической документации на материал. 

На сварные швы, заклепки, винты и т.п. рекомендуется нанести слой грунта кистью 

или валиком до общего грунтования поверхности. 

Режим отверждения каждого слоя определяется технической документацией на 

применяемый ЛКМ и зависит от условий окружающей среды. 

Каждый последующий слой наносится после отверждения предыдущего. Интервал 

перед нанесением каждого последующего слоя не должен превышать времени, указанного в 

технической документации на ЛКМ.  

После полного отверждения покрытия в соответствии с технической документацией 

на применяемый ЛКМ и условиями окружающей среды, производят контроль качества в 

соответствии с разделом 9 настоящих Технических Требований. 
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7.6 Устранение дефектов антикоррозионного покрытия 

В местах непрокраса необходимо повторно зачистить стальную поверхность 

механическим способом до металлического блеска. В местах пористости необходимо 

удалить покрытие до стального основания, удалить пыль, при необходимости обезжирить и 

нанести ЛКМ по технологии, соответствующей технологии нанесения основного покрытия. 

После отверждения покрытия в местах исправления дефектов, необходимо повторно 

провести осмотр этих участков и измерение толщины покрытия. Толщина покрытия в зоне 

ремонта должна соответствовать толщине основного покрытия 

8 Технологическая схема антикоррозионной защиты 
металлических конструкций объектов Общества 

Настоящая технологическая схема распространяется на производство работ по 

антикоррозионной защите металлических конструкций объектов Общества с применением 

ЛКМ, приведенных в Приложении В.  

Защита от коррозии заключается в нанесении антикоррозионных материалов на 

поверхность объектов, эксплуатирующийся в различных климатических зонах и различных 

категориях размещения.  

Типовая технологическая схема антикоррозионной защиты металлических 

конструкций объектов Общества (Приложение Е) включает в себя: 

– подготовку объекта к проведению работ по антикоррозионной защите;  

– подготовку металлической поверхности объекта перед окраской; 

– подготовку ЛКМ к применению; 

– нанесение антикоррозионного покрытия на поверхность объекта; 

– отверждение покрытия; 

– контроль качества покрытия; 

– устранение дефектов покрытия. 

На всех стадиях технологического процесса осуществляют пооперационный контроль. 

В процессе выполнения работ по нанесению антикоррозионного покрытия на 

отдельные операции составляются акты: 

– Акт на работы по подготовке металлической конструкции к проведению работ по 

антикоррозионной защите (Приложение Ж); 

– Акт на скрытые работы по подготовке поверхности металлических конструкций к 

окраске (Приложение З); 

– по окончании работ составляется Акт на приемку покрытия металлических 

конструкций (Приложение К). 

Работы по нанесению антикоррозионного покрытия фиксируются в Журнале 

производства работ по нанесению антикоррозионного покрытия на металлические 

конструкции (Приложение И).  
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9 Порядок контроля и приемки покрытия 

9.1 Общие положения 

Для качественного выполнения работ по антикоррозионной защите металлических 

конструкций объектов Общества, необходимо осуществлять контроль различных 

показателей на всех стадиях технологического процесса, а также контроль условий 

окружающей среды. 

Контроль всех операций производится в соответствии с ГОСТ 9.407-2015, 

ГОСТ Р 51164-98, ISO 8503-1:2012, ГОСТ 31149-2014 и настоящими Техническими 

Требованиями. Для проведения контроля используют методики указанные в Приложении Г и 

Приложении Д. 

Операции контроля производят на следующих стадиях технологического процесса: 

– входной контроль ЛКМ; 

– подготовка металлической поверхности перед окраской; 

– подготовка ЛКМ перед применением; 

– нанесение ЛКМ и отверждение; 

– контроль готового покрытия. 

Данные пооперационного контроля фиксируют в Журнале производства работ по 

нанесению антикоррозионного покрытия на металлические конструкции (Приложение И) и 

составляют Акт на приемку покрытия металлических конструкций (Приложение К).  

Контроль осуществляют аттестованные специалисты подрядчика, прошедшие 

обучение и имеющие допуск на право проведения данных работ, в присутствии 

представителей заказчика, Ростехнадзора, либо представители независимой организации, 

имеющей право осуществлять технический надзор.  

Перечень и номенклатура приборов контроля приведены в Приложении Л. 

9.2 Контроль условий окружающей среды 

Контроль условий окружающей среды включает измерение температуры, 

относительной влажности воздуха и точки росы. 

Для получения качественного покрытия необходимо следить за отсутствием влаги на 

окрашиваемой поверхности. Конденсация влаги из окружающего воздуха на металлической 

поверхности не происходит, если температура металлической поверхности на 3 С̄ выше 

точки росы. 

Температуру металлической поверхности определяют перед проведением окрасочных 

работ контактным термометром. 

Антикоррозионные работы проводятся при температуре окружающего воздуха не 

ниже +5 С̄ и как минимум на 3 С̄ выше точки росы окружающего воздуха, за исключением 

случаев применения материалов, позволяющих нанесение при температуре ниже +5 С̄. 

Относительная влажность окружающего воздуха должна соответствовать требованиям 

технических характеристик наносимого покрытия. Температура и влажность измеряются в 

непосредственной близости от подложки. 
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9.3 Контроль применяемых лакокрасочных и абразивных 
материалов 

Подрядчиком, проводящим работы по антикоррозионной защите металлических 

конструкций объектов Общества, проводится входной контроль каждой партии ЛКМ, 

проверка сопроводительной документации, осмотр транспортной тары и установление 

соответствия свойств материала требованиям, указанным в нормативно-технической 

документации на применяемый ЛКМ. 

Технические характеристики, подлежащие проверке при входном контроле: 

– цвет и внешний вид пленки покрытия является одной из основных характеристик 

качества покрытия. Оценку внешнего вида проводят визуально при дневном освещении 

согласно разделу Г.4.1 Приложения Г; 

– степень высыхания определяется согласно разделу Г.4.8 Приложения Г; 

– прочность пленки при ударе характеризует физико-механические свойства 

покрытия при механических воздействиях и определяется согласно разделу Г.4.5 

Приложения Г; 

– толщина мокрого слоя и сухой пленки определяется согласно разделу Г.4.2 

Приложения Г; 

– адгезия покрытия, характеризующая степень его сцепления с подложкой, 

определяется согласно разделу Г.4.3 Приложения Г. 

– время высыхания, определяется согласно разделу Г.4.8 Приложения Г; 

– прочность при растяжении при ударе характеризует физико-механические свойства 

покрытия при механических воздействиях и определяется согласно разделу Г.4.9 

Приложения Г. 

Входной контроль абразивных материалов включает проверку сопроводительной 

документации, осмотр транспортной тары и установление соответствия показателей свойств 

материала, указанных в сертификате на партию абразива, требованиям, указанным в 

нормативно-технической документации на него. 

Основные характеристики абразивных материалов, подлежащие проверке: 

– твердость (ISO 11127-4:2011); 

– фракционный состав (ISO 11127-2:2011); 

– плотность (ISO 11127-3:2011); 

– влажность (ISO 11127-6:2011). 

9.4 Контроль качества подготовки поверхности 

Качество подготовки металлической поверхности контролируют согласно 

Приложению Д Технических Требований по следующим показателям: 

– степень очистки от окислов; 

– шероховатость поверхности; 

– степень обеспыливания; 

– содержание солей. 
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При оценке стальной поверхности для последующего нанесения антикоррозионного 

покрытия необходимо учитывать и классифицировать состояние исходной поверхности и 

поверхности после очистки. В нормативно-технической документации на применяемый 

ЛКМ для получения покрытия с необходимыми качествами требуется определенная 

исходная и подготовленная поверхность. Определение степени очистки поверхности 

связывают с ее внешним видом в зависимости от метода ее обработки.  

Контроль степени очистки от окислов осуществляют визуально согласно разделу Д.4 

Приложения Д.  

При оценке рельефа поверхности с точки зрения подготовки поверхности необходимо 

учитывать ее шероховатость. Необходимо добиться оптимальной шероховатости 

применительно к конкретному виду покрытия. Параметры шероховатости поверхности 

определяются только в случае очистки поверхности абразивным методом или после полного 

удаления прежнего покрытия. Шероховатость оценивается методами и измерительными 

приборами согласно разделу Д.5 Приложения Д. 

Шероховатость должна соответствовать техническим требованиям на применяемый 

ЛКМ.  

Степень обеспыливания контролируют по количеству и размеру частиц пыли и 

оцениваются в баллах согласно раздел Д.6 Приложения Д. Размер частиц видимых 

невооруженным глазом лежит в интервале от 50 до 100 мкм. 

Содержание солей на обработанной абразивом поверхности контролируют согласно 

разделу Д.7 Приложения Д. При наличии хлоридов назначают дополнительные операции по 

очистке поверхности. 

9.5 Контроль в процессе нанесения и отверждения ЛКМ 

Контроль в процессе нанесения ЛКМ проводят по следующим показателям: 

– температура металлической поверхности; 

– температура ЛКМ; 

– сплошность каждого слоя покрытия; 

– толщина мокрого слоя; 

– режимы отверждения; 

– толщина сухого слоя; 

– количество слоев покрытия. 

Температура металлической поверхности должна быть не менее чем на 3°С выше 

точки росы для предотвращения образования на ней конденсата. 

Температура ЛКМ должна соответствовать требованиям технической документации 

на него. 

Сплошность каждого слоя в процессе нанесения ЛКМ проверяют визуально на всей 

окрашенной поверхности на наличие неокрашенных участков. 

Толщину мокрого (неотвержденного покрытия) слоя определяют согласно 

разделу Г.4.2 Приложения Г толщиномером типа «гребенка» в соответствии и по методике 

изготовителя прибора.  
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Режимы отверждения (температура и время) контролируют в соответствии с 

технической документацией на ЛКМ или систему покрытия. 

Толщину сухой пленки контролируют электромагнитным толщиномером согласно 

разделу Г.4.2 Приложения Г. 

Количество слоев покрытия должно строго соответствовать технической 

документации на систему покрытия. 

9.6 Контроль качества отвержденного ЛАКОКРАСОЧНОГО 
покрытия 

Контроль качества ЛКП осуществляют после его полного отверждения согласно 

технической документации на ЛКП. 

Контролю подлежат следующие показатели: 

– внешний вид;  

– толщина; 

– сплошность; 

– адгезия. 

Внешний вид ЛКП контролируют визуально. ЛКП должно быть ровным, сплошным, 

без потеков и непрокрасов. 

Толщину готового ЛКП измеряют электромагнитным толщиномером согласно 

разделу Г.4.2 Приложения Г. Она должна соответствовать требованиям технической 

документации на ЛКП. 

Определение пористости предназначено для выявления возможной пористости ЛКП, 

используя сканирующий электрод высокого напряжения.  

Пористость обнаруживается искрой, возникающей между стальной подложкой и 

электродом в дефектных местах покрытия. Сплошность ЛКП определяют искровым 

дефектоскопом согласно разделу Г.4.6 Приложения Г. 

Адгезию ЛКП определяют одним из ниже приведенных следующих методов в 

зависимости от толщины покрытия: 

– методом решетчатого надреза при суммарной толщине ЛКП до 250 мкм согласно 

разделу Г.4.3 Приложения Г;  

– методом Х-образного надреза при толщине ЛКП свыше 250 мкм согласно 

разделу Г.4.3 Приложения Г;  

– методом нормального отрыва при любой толщине ЛКП согласно разделу Г.4.3 

Приложения Г.  

Примечание - Механическое повреждение покрытия после оценки адгезии восстанавливают путем зачистки с 

помощью наждачной бумаги, обеспыливают, обезжиривают и закрашивают. 

9.7 Оценка внешнего вида покрытия 

Метод применяется для определения интенсивности изменения внешнего вида, 

количества, размеров или глубины дефектов, возникающих при испытании покрытий, а 

также при испытаниях и эксплуатации (хранении) изделий с покрытиями. 
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В зависимости от цели испытания (обследования, технического осмотра), 

установленной в программе испытания (обследования, технического осмотра), оценку 

внешнего вида покрытий проводят по декоративным или защитным свойствам в комплексе. 

Сущность метода заключается в оценке декоративных и защитных свойств 

испытуемых покрытий путем визуального осмотра (при сравнении с контрольным образцом 

и/или стандартным изображением), и/или путем измерения показателей внешнего вида 

приборами (устройствами, средствами измерения, оптическими системами). 

Состояние ЛКП оценивают по внешнему виду визуально согласно разделу Г.4.1 

Приложения Г и степени повреждения ЛКП ржавлением подложки согласно разделу Д.3 

Приложения Д. 

Внешний вид ЛКП оценивают по следующим видам разрушения: 

– оценка декоративных свойств покрытия; 

– растрескивание; 

– отслаивание; 

– образование пузырей; 

– коррозия металла; 

– потеки и наплывы; 

– апельсиновая корка; 

– сухой распыл; 

– межслойная проницаемость; 

– сморщивание; 

– кратеры и поры; 

– «рыбьи глаза»; 

– меление; 

– неравномерный блеск и различные оттенки цвета. 

ЛКП не требует ремонта, если все перечисленные виды разрушения отсутствуют. 

Если на участке имеется хотя бы один вид разрушения независимо от его площади, 

ЛКП на этом участке подлежит ремонту. 

9.8 Ремонт лакокрасочного покрытия 

Ремонт ЛКП производят на участках, поврежденных при монтаже узлов и деталей, в 

результате естественного разрушения ЛКП под воздействием внешних факторов, а также при 

наличии дефектов обнаруженных сразу после нанесения, при приемке работ. 

Ремонт ЛКП производят теми же ЛКМ, которыми окрашены металлические 

конструкции, либо материалом со схожими свойствами. 

На поврежденных участках, подготовка к ремонтной окраске заключается в удалении 

механическим способом вручную отслоившегося ЛКП до металла, механической зачистке 

металлической поверхности и поверхности неповрежденного ЛКП на расстояние 3÷5 см от 

дефектного участка по периметру. 

Механическая зачистка производится с помощью шлифмашинок, корщеток или 

наждачной бумаги.  

Подготовка ЛКМ производится согласно подразделу 7.4 настоящих Технических 

Требований. 
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Нанесение и отверждение ЛКМ на поврежденных участках небольшой площади 

производят вручную кистью или валиком согласно подразделу 7.5 настоящих Технических 

Требований. 

10 Правила ухода за лакокрасочным покрытием в процессе 
эксплуатации 

Уход за ЛКП включает: 

– периодический осмотр; 

– очистку от загрязнений. 

Осмотр состояния ЛКП металлических конструкций производится периодически, 1 

раз в 6 месяцев в зависимости от величины объекта и его расположения. 

При осмотре состояния ЛКП фиксируются: 

– загрязненность покрытия; 

– наличие и размеры разрушений. 

При локальном загрязнении ЛКП нефтью или маслами необходимо протереть 

масляные пятна ветошью, смоченной раствором технического моющего средства. 

При площади масляных загрязнений более 20 % общей поверхности ЛКП требуется 

механизированная мойка раствором технического моющего средства. 

При обнаружении разрушения ЛКП его ремонт производят согласно подразделу 9.7 

настоящих Технических Требований. 

11 Оборудование для производства антикоррозионных работ  

Перечень рекомендуемого основного и вспомогательного оборудования для 

производства антикоррозионных работ представлен в Приложении М. 

12 Требования по охране труда, промышленной безопасности 
и охране окружающей среды 

12.1 Общие положения 

Взаимоотношения в области промышленной безопасности, охраны труда и 

окружающей среды между Заказчиком и Подрядчиком определяются Стандартом Общества 

«Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и 

окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах 

Общества и арендующим имущество Общества». 

Допуск персонала к работам на действующих электроустановках и в охранной зоне 

электропередачи должен производиться с требованиями раздела II «Правила по охране труда 

при эксплуатации электроустановок». 

Огневые, газоопасные и другие работы повышенной опасности выполняются по 

нарядам-допускам, оформленным в установленном порядке, в соответствии с требованиями 
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«Инструкции по организации безопасного проведения газоопасных работ на 

производственных объектах ООО «Зарубежнефть-добыча Харьяга», утверждённой Приказом 

58 от 27.07.2016 и других локальных нормативных документов, регулирующих организацию 

и проведение огневых и других видов работ повышенной опасности на 

взрывопожароопасных и пожароопасных объектах Общества. 

Воздушная среда в замкнутом пространстве (внутри печи, установки и др. 

помещений) должна контролироваться непосредственно перед началом работ, после каждого 

перерыва в работе и в течение всего времени выполнения работ с периодичностью, 

указанной в наряде – допуске, но не реже чем через один час работы, а также по требованию 

работающих и соответствовать ГОСТ 12.1.005-88, ГОСТ 12.1.016-79. Если замкнутое 

пространство имеет дверцу или люк, они должны оставаться открытыми после продувки, а 

само пространство должно быть проветрено с помощью механической системы 

принудительной вентиляции, рассчитанной на пропускание больших объемом сжатого 

воздуха. После того, как замкнутое пространство очищено и проветрено, механическая 

вентиляционная система должна продолжать работать, чтобы исключить случайное 

попадание в него вредных примесей, а также для удаления загрязняющих веществ или тепла, 

возникающих в результате выполняемых работ, в том числе нанесения покрытия. 

Отбор и анализ проб воздушной среды осуществляются с помощью газоанализаторов. 

Места и периодичность отбора проб воздуха для анализа содержания в нем горючих газов и 

паров должны быть утверждены ООО «Зарубежнефть-добыча Харьяга».  

Организация и выполнение всех видов антикоррозионных работ должны обеспечивать 

безопасность на всех стадиях и соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.007-76, ГОСТ 

12.3.005-75, ГОСТ 12.3.016-87, ГОСТ 12.4.021-75, «Правила безопасности в нефтяной и 

газовой промышленности» и ТОИ Р-112-17-95. 

К работам по антикоррозионной защите допускаются лица мужского пола не моложе 

18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, имеющие соответствующие 

квалификационные удостоверения и прошедшие обучение в области охраны труда и 

промышленной безопасности в соответствии с требованиями Стандарта Общества «Порядок 

обучения (подготовки) и проверки знаний (аттестации) работников по безопасности труда»  

К руководству работами по нанесению защитных покрытий, а также технадзору 

допускаются инженерно-технические работники (ИТР), прошедшие обучение в области 

охраны труда и промышленной безопасности в соответствии с требованиями «Порядок 

обучения (подготовки) и проверки знаний (аттестации) работников по безопасности труда», 

регулирующих подготовку и аттестацию работников по безопасности труда. 

Работники, специализирующиеся на подготовке и окраске металлических 

конструкций на объектах Общества, должны знать: 

– производственные вредности и опасности, связанные с окрасочными работами и 

характер их действия на организм человека; 

– производственные инструкции по проведению технологических операций 

антикоррозионной защиты; 

– инструкции по охране труда и пожарной безопасности; 

– правила личной гигиены; 

– правила пользования средствами индивидуальной защиты; 

– правила оказания первой доврачебной помощи. 
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Работники, занятые проведением работ по очистке и антикоррозионной защите 

объектов, должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью и другими средствами 

индивидуальной защиты в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №290н 

«Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты». 

12.2 Требования безопасности при подготовке поверхности и 
окраске 

Территория, на которой размещаются подлежащие окраске сооружения, должна 

обеспечивать свободное размещение на ней производственных и подсобных помещений, 

рабочих площадок, вентиляторов, пескоструйных аппаратов, компрессоров и свободный 

проезд машин. В случае невозможности выполнения данных требований следует 

предусмотреть дополнительные мероприятия по размещению техники и оборудования, 

обеспечивающие безопасное производство работ. 

Транспортные средства, средства механизации, приспособления, ручные машины и 

инструмент должны соответствовать требованиям государственных стандартов и иметь 

сертификат на соответствие требованиям безопасности труда. 

При работе на высоте необходимо соблюдать требования документа межотраслевого 

применения по вопросам промышленной безопасности и охраны недр «Правила по охране 

труда при работе на высоте». 

При работе для местного освещения необходимо применять переносные светильники 

с напряжением не более 12 В во взрывобезопасном исполнении в соответствии с ПУЭ. 

При подготовке поверхности и окраске металлических конструкций объектов 

Общества рабочий-пескоструйщик и маляр должны работать в спецодежде из 

пыленепроницаемой ткани и шлем - скафандре с принудительной подачей свежего воздуха. 

Свежий воздух забирается с наветренной стороны. 

Работы выполнять в соответствии с согласованным проектом производства работ 

(ППР). 

Необходимо применять ЛКМ на водной основе или с уменьшенным содержанием 

растворителя, а так же с уменьшенным содержанием вредных веществ, таких, как хлор и 

свинец. 

12.3 Правила обращения с токсичными веществами 

При работе с лакокрасочными материалами следует руководствоваться 

ПОТ Р М-004-97, ПОТ Р М-017-2001, ГН 2.2.5.1313-03. 

Производственные помещения, в которых готовятся ЛКМ, должны быть обеспечены 

эффективной приточно-вытяжной вентиляцией. 

Тара, в которой находится ЛКМ, должна иметь наклейки или бирки с точным 

наименованием и обозначением содержащихся в ней материалов. Тара должна иметь плотно 

закрывающиеся крышки. 

При попадании на открытые участки тела лакокрасочных материалов или 

растворителей следует протереть ватным тампоном, смоченным в этиловом спирте, затем 

промыть водой с мылом. 
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При случайном разливе применяемых материалов этот участок необходимо 

немедленно засыпать опилками или песком, предварительно защитив органы дыхания. 

Загрязненные растворители, опилки, песок, тряпки следует собирать в ведра и удалять 

в специально отведенные места. 

Прием пищи и курение производятся в специально выделенных для этих целей 

помещениях. 

12.4 Противопожарные мероприятия 

Применяемые ЛКМ пожароопасные. Во время работы с ними следует иметь наготове 

средства тушения пожара: ящики с песком, асбестовые покрывала, пенные огнетушители 

марок ОП-5 и ОП-100 или углекислотные марок ОУ-2 и ОУ-5 (ГОСТ Р 51017—2009). 

При выполнении обезжиривания и окрасочных работ не допускается: 

– в зоне 25 м от места ведения работ, а также по всей вертикали в данной зоне 

курить, разводить огонь, выполнять сварочные работы, которые могут вызывать образование 

искр и воспламенение паров растворителей; 

– обогревать производственные помещения и защищаемые объекты 

электроприборами во взрывоопасном исполнении. 

При возникновении пожара следует вывести людей из опасной зоны, немедленно и с 

максимальным количеством фактов передать оперативную информацию о нем своему 

непосредственному или вышестоящему руководителю. Затем информация должна быть 

передана в Диспетчерскую службу ДО. Затем необходимо приступить к его тушению 

имеющимися средствами в строгом соответствии с утвержденным планом на конкретном 

объекте. 

12.5 Охрана окружающей среды 

В соответствии с требованиями экологической безопасности при проведении 

антикоррозионных работ необходимо: 

– использовать в технологическом процессе системы очистки, обеспечивающие 

исключение непосредственного контакта нефтепродукта с атмосферой, грунтом, и оборотная 

система использования воды; 

– обеспечивать контроль состояния технологического оборудования, не допуская 

случаев утечки и т.п.; 

– предусмотреть отвод воды, загрязненной нефтепродуктами на очистные 

сооружения;  

– обеспечить выполнение требований законодательства в области обращения с 

отходами производства и потребления. 
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Приложение А     

Условие эксплуатации и категории размещения металлических конструкций 

Условия эксплуатации эстакад, ростверков, технологических трубопроводов, других 

металлических конструкций объектов Общества зависят от категории коррозионной 

активности атмосферы (ISO 12944-2:1998), категории размещения изделий (ГОСТ 15150-69), 

климатических факторов (ГОСТ 16350-80). 

Категория коррозионной активности атмосферы для данного региона принята С3 

(средняя). Описание данной категории представлены в таблице А.1 данного Приложения. 

Таблица А.1 – Коррозионная активность атмосферы для категории С3. 

Категории 

коррозионной 

активности 

Потеря в массе, 

г/ м
2
 (для 

низкоуглеродист

ой стали) 

Потеря в толщине, 

мкм (для 

низкоуглеродистой 

стали) 

Примеры типичных окружающих сред 

Снаружи Внутри 

С3 

Средняя 
От 200 до 400 От 25 до 50 

Городская и 

промышленная 

атмосфера, 

умеренное 

загрязнение 

диоксидом серы. 

Прибрежные 

области с малой 

засоленностью. 

Производственные 

помещения с высокой 

влажностью и 

определенным 

загрязнением воздуха 
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Приложение Б     

Технические условия к покрытию  металлических конструкций объектов Общества 

Таблица Б.1 - Технические требования к лакокрасочному покрытию 

Наименование показателей 

Среда эксплуатации окрашиваемых изделий 
Метод 

испытания Атмосфера 
Почва и 

атмосфера 
Помещение 

Внешний вид покрытия Однородная 

поверхность без 

пропусков и 

видимых 

дефектов 

Однородная 

поверхность без 

пропусков и 

видимых 

дефектов 

Однородная 

поверхность без 

пропусков и 

видимых дефектов 

Приложение Г 

п. Г.4.1 

Толщина покрытия, мкм В соответствии с 

рекомендациями 

разработчика 

В соответствии с 

рекомендациями 

разработчика 

В соответствии с 

рекомендациями 

разработчика 

Приложение Г 

п. Г.4.2 

Диэлектрическая сплошность 

покрытия, В/мкм, не менее 
5 5 5 

Приложение Г 

п. Г.4.6 

Прочность покрытия при ударе,  

Н·м., не ниже  
5 5 5 

Приложение Г 

п. Г.4.5 

Стойкость к истиранию, мг, не 

более 
160 160 160 

Приложение Г 

п. Г.4.4 

Адгезионная прочность: 

– методом Х-образного надреза, 

балл 

– методом решетчатых надрезов 

(для покрытий общей толщиной 

до 250 мкм), балл 

– методом отрыва, МПа и 

характер отрыва «грибка» 

 

0÷1 

 

 

0÷1 

2,5÷3,5 

отсутствует 

адгезионный отрыв 

3,5÷5 

(н/б 50% 

адгезионного 

отрыва) 

более 5 

(любой отрыв) 

 

0÷1 

 

 

0÷1 

2,5÷3,5 

отсутствует 

адгезионный отрыв 

3,5÷5 

(н/б 50% 

адгезионного 

отрыва) 

более 5 

(любой отрыв) 

 

0÷1 

 

 

0÷1 

2,5÷3,5 

отсутствует 

адгезионный отрыв 

3,5÷5 

(н/б 50% 

адгезионного 

отрыва) 

более 5 

(любой отрыв) 

Приложение Г 

п. Г.4.3 

Стойкость к катодному отслаиванию 

в 3% растворе NaCl при напряжении 

1,5 В течение 30 суток (диаметр 

пятна – 6 мм), см2, не/б: 

– при 20 С̄ 

– при 40ºС 

– при 60 С̄ 

 

 

 

 

5 

10 

15 

 

 

 

 

5 

10 

15 

 

 

 

 

- 

 

 

Приложение Г 

п. Г.4.7 
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Приложение В     

Системы покрытий металлических конструкций объектов Общества для категории коррозионной 

активности С3 

Таблица В.1 - Системы покрытий металлических конструкций без теплоизоляции для категории коррозионной 

активности С3  

Грунтовочный ЛКМ Промежуточный ЛКМ Покрывной ЛКМ Система красок 

Срок 

службы Связующее 
Кол-во 

слоев 

Толщина 

(мкм) 
Связующее 

Кол-во 

слоев 

Толщина 

(мкм) 
Связующее 

Кол-

во 

слоев 

Толщина 

(мкм) 

Кол-во 

слоев 

Суммарная 

толщина 

ЦИНЭП 1 40 
ИЗОЛЭП 

mio 
1 100 

Политон-

УР(УФ) 
1 60 3 200 

свыше 

15 лет 2 

ЦИНЭП 1 60 
Политон-

УР 
1 70 

Политон-

УР(УФ) 
1 70 3 200 

свыше 

15 лет 2 

ИЗОЛЭП-primer 1 150 - - - 
Политон-

УР(УФ) 
1 50 2 200 

свыше 

15 лет 2 

Sigma Cover 240 1 150 - - - 
Sigma Dur 

520 
1 50 2 200 

свыше 

15 лет 2 

Barrier 80 1 40 
Jotamastic 

87 
1 1501 Hardtop XP 1 50 3 240 

свыше 

15 лет 2 

Penguard Express 

ZP1 
1 150 - - - Hardtop XP1 1 50 2 200 

свыше 

15 лет 2 

Hempadur Mastic 

45880/4588W 
1 100 - - - 

Hempadur HS 

55610 
1 60 2 160 

свыше 

15 лет 2 

Hempadur Mastic 

15570 
1 125 - - - 

Hempadur HS 

55610/55210 
1 60 2 185 

свыше 

15 лет 2 

Примечания: 

1. 1 - Система покрытий, рекомендованная компанией Jotun для применения в данных условиях. 

2. 2 - Срок свыше 15 лет принят как максимально возможный в соответствии с требованиями ISO 12944-2:1998. 
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Таблица В.2 - Системы покрытий металлических конструкций с теплоизоляцией для категории коррозионной 

активности С3  

Грунтовочный ЛКМ Промежуточный ЛКМ Покрывной ЛКМ Система красок 

Срок 

службы Связующее 
Кол-во 

слоев 

Толщина 

(мкм) 
Связующее 

Кол-во 

слоев 

Толщина 

(мкм) 
Связующее 

Кол-

во 

слоев 

Толщина 

(мкм) 

Кол-во 

слоев 

Суммарная 

толщина 

ИЗОЛЭП-mastic 1 300 - - - - - - 1 300 
не менее 

10 лет  

Sigma cover 630 1 150 - - - 
Sigma cover 

630 
1 150 2 300 

не менее 

10 лет 

Barrier 80 1 40 Jotamastic 87 1 150 Hardtop XP 1 50 3 240 
свыше 

15 лет 1 

Penguard Express 

ZP* 
1 150 - - - Hardtop XP* 1 50 2 200 

свыше 

15 лет 1 

Penguard Universal 1 125 - - - 
Penguard 

Universal 
1 125 2 250 

свыше 

15 лет 1 

Hempadur 85671 1 125 - - - 
Hempadur 

85671 
1 125 2 250 

свыше 

15 лет 1 

Примечание -1 - Срок свыше 15 лет принят как максимально возможный в соответствии с требованиями ISO 12944-2:1998. 
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Таблица В.3- Системы покрытий для категории высокотемпературной коррозионной активности (трубы под 

изоляцией, выхлопные и дымовые трубы, печи и т.п.) 

Грунтовочный ЛКМ Промежуточный ЛКМ Покрывной ЛКМ Система красок Максимальная 

температура 

воздействия 

среды Связующее 
Кол-во 

слоев 

Толщина 

(мкм) 
Связующее 

Кол-во 

слоев 

Толщина 

(мкм) 
Связующее 

Кол-

во 

слоев 

Толщина 

(мкм) 

Кол-

во 

слоев 

Суммарная 

толщина 

Tankguard 

Storage 
1 150 - - - 

Tankguard 

Storage 
1 150 2 300 До 200оС 

Hempadur 

85671 
1 125 - - - Hempadur 85671 1 125 2 250 До 200оС 

ЦИНОТЕРМ 1 50 
ЦИНОТЕР

М 
1 50 АЛЮМОТЕРМ 1 20 3 120 До 400оС 

Hempel’s 

Galvjsil 

15700 

1 75 

Hempel’s 

Silicone 

Aluminium 

56914 

1 25 
Hempel’s Silicone 

Aluminium 56914 
1 25 3 125 До 400оС 

Versiline CUI 

56990 
1 150 - - - 

Versiline CUI 

56990 
1 150 2 300 До 650оС 

Примечание – Допускается применение систем АКП на основании других связующих (пленкообразующих), и других толщин, соответствующих 

требованиям раздела 6 настоящего документа по согласованию с технадзором Заказчика. 

Таблица В.4 - Системы ремонтных покрытий металлических конструкций для категории коррозионной 

активности С3  

Грунтовочный ЛКМ Промежуточный ЛКМ Покрывной ЛКМ Система красок 

Срок 

службы Связующее 
Кол-во 

слоев 

Толщина 

(мкм) 
Связующее 

Кол-во 

слоев 

Толщина 

(мкм) 
Связующее 

Кол-

во 

слоев 

Толщина 

(мкм) 

Кол-во 

слоев 

Суммарная 

толщина 

ДПК-2 1 500-1200 - - - - - - 1 500-1200 
не менее 

10 лет  
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Приложение Г     

Программа и методика испытаний лакокрасочных покрытий на соответствие 

техническим требованиям 

Г.1 Общие положения 

Данная программа разработана для проведения испытаний на соответствие 

техническим требованиям лакокрасочных покрытий металлических конструкций объектов 

Общества. 

При получении результатов испытаний, соответствующих техническим требованиям, 

покрытие рекомендуется для антикоррозионной защиты вышеуказанных объектов. 

Г.2 Цель и задачи испытаний 

Испытания проводятся с целью исследования качества лакокрасочного покрытия, 

оценки его эффективности для антикоррозионной защиты металлических конструкций 

объектов Общества. 

Основными задачами исследований являются определение следующих технических 

характеристик покрытий: 

– внешний вид; 

– толщина; 

– диэлектрическая сплошность; 

– адгезионная прочность (методом решетчатого надреза, методом Х-образного 

надреза, методом отрыва); 

– стойкость к истиранию (абразивному износу); 

– прочность при ударе; 

– стойкость к химическому воздействию. 

Г.3 Требования к образцам для испытаний 

Испытания проводят на пластинах из низкоуглеродистой стали и на свободных 

пленках покрытия. Размеры образцов для соответствующего вида испытания могут 

изменяться. Оптимальный размер образцов 150х70 мм. Толщина пластин составляет 3-5 мм.  

Допускается использовать образцы других размеров при условии, что площадь 

поверхности образца позволит произвести все необходимые испытания оценки качества 

покрытия, предусмотренные программой. 

Образцы не должны иметь острых углов и острых кромок.  

Образцы, подлежащие выдержке в коррозионных средах, должны иметь 

двухстороннее покрытие. Кромки образцов должны иметь усиленную антикоррозионную 

защиту.  

Минимальное количество образцов для каждого метода испытаний – 3 шт. 

Дополнительно один исходный образец является контрольным и испытаниям не 

подвергается.  
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Технология подготовки поверхности и окраски образцов, а также толщина покрытия 

должны соответствовать рекомендациям Поставщика ЛКМ при использовании его для 

антикоррозионной защиты металлических конструкций. 

Толщина свободных пленок покрытия должна соответствовать рекомендуемой 

толщине для данного покрытия. Допустимое отклонение толщины пленок не должно 

превышать 5 %. 

Г.4 Методики проведения испытаний 

ɻ.4.1 ɺʥʝʰʥʠʡ ʚʠʜ ʧʦʢʨʳʪʠʷ  

Общие положения 

Внешний вид покрытия является одной из основных характеристик качества 

покрытия. Оценку внешнего вида проводят визуально при естественном или искусственном 

дневном освещении, в соответствии с требованиями аппаратуры измерений. 

Аппаратура и материалы 

– источник света; 

– блескомер фотоэлектрический с точностью измерения ±4%; 

– устройство для измерения степени меления; 

– ткань хлобчатобумажная 

– спектрофотометр для измерения цветовых характеристик и общего цветового 

различия пигментированных покрытий за исключением покрытий типа "металлик" и 

"перламутр"; 

– компаратор цвета; 

– лупа 4
 х
 кратная; 

– инструмент измерительный с погрешностью не более 0,1 мм. 

Проведение испытаний 

Внешний вид покрытия оценивают: 

– на исходных образцах; 

– после испытаний образцов в различных условиях в соответствии с программой 

испытаний. 

Исходные образцы 

Оценку внешнего вида покрытия исходных образцов проводят на всех 

представленных для испытаний образцах с двух сторон. Фиксируют цвет покрытия, блеск, 

сплошность, наличие сорности, пор, потеков и т.д. 

Образцы после испытаний  
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Внешний вид образцов, прошедших испытания, оценивают в соответствии с 

ГОСТ 9.407-2015 в сравнении с контрольным образцом. При оценке не учитывают состояние 

покрытия на кромках и прилегающих к ним поверхностях на расстоянии 10 мм.  

Фиксируют: изменение цвета, блеска, наличие таких разрушений как растрескивание, 

шелушение, отслаивание, наличие сыпи, пузырей, коррозии. Разрушения покрытия 

оценивают как по их размерам, так и по интенсивности.  

Обработка результатов 

После испытаний допускается изменение цвета и блеска покрытия. Не допускаются 

разрушения, характеризующие защитные свойства покрытия, а именно: 

– растрескивание; 

– шелушение; 

– отслаивание; 

– наличие сыпи; 

– пузырей; 

– коррозии. 

ɻ.4.2 ʆʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ ʪʦʣʱʠʥʳ ʧʦʢʨʳʪʠʷ 

Определение толщины сухой пленки 

Общие положения 

Сущность метода заключается в определении толщины отвержденного полимерного 

покрытия, нанесенного на стальную подложку, неразрушающим методом. 

Аппаратура и материалы 

Электромагнитный толщиномер (для немагнитных подложек применяются приборы, 

использующие вихревые токи) с диапазон измерения от 0 до 1500 мкм и точностью 

измерения при толщине покрытия более 50 мкм – (2 мкм±1%). 

Подготовка толщиномера к работе 

Подготовка толщиномера к работе производится в соответствии с инструкцией по 

эксплуатации данного прибора, которая заключается в установке нуля, его калибровке с 

использованием контрольных пленок различной толщины. 

Так как покрытия наносят на шероховатую поверхность, обработанную абразивным 

методом, то и калибровку необходимо проводить на стальном неокрашенном образце с 

соответствующей шероховатостью.  

В случае отсутствия исходного образца с заданной шероховатостью при измерении 

толщины защитного покрытия вводится корректирующее значение в соответствии с 

таблицей Г.1 с учетом используемого профиля поверхности. 
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Таблица Г.1 - Корректирующее значение толщины покрытия 

Профиль (согласно ISO 8503-1:2012) 
Корректирующее значение, мкм 

(смещение нуля) 

Мелкий 10 

Средний 25 

Грубый 40 

Обработка результатов измерений 

За результат измерений принимают среднее арифметическое всех измеренных 

показателей на каждом образце.  

При оценке качества покрытия средняя толщина покрытия должна соответствовать 

заявленной Заказчиком толщине или толщине, определенной нормативно-технической 

документацией на систему покрытия. Допустимы единичные отклонения замеренных 

показателей в меньшую сторону при условии, что средняя толщина покрытия не будет 

меньше заявленной. Превышение заявленной толщины не должно превышать 20% (если не 

оговаривается другое Поставщиком ЛКМ). При несоблюдении указанного требования 

образец бракуется. 

Допустимое отклонение толщины покрытия в зоне проведения конкретного 

исследования определяется требованиями соответствующей методики. 

Определение толщины мокрой пленки 

Достаточная толщина покрытия имеет большое значение для предотвращения его 

преждевременного разрушения, но нанесение покрытия излишней толщины приводит к 

затратам времени и средств. По этой причине измерение толщины покрытия в процессе 

нанесения имеет первостепенное значение. 

Для измерения толщины мокрой пленки используются дисковый измеритель с 

измерением в диапазоне 0 – 50; 0 – 250; 0 -500; 0 -1500 мкм и точностью ± 5 % по всему 

диапазону или шестиугольный гребень («гребенка») с диапазоном измерений 25 – 3000 мкм.  

ɻ.4.3 ʆʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ ʘʜʛʝʟʠʦʥʥʦʡ ʧʨʦʯʥʦʩʪʠ 

Метод решетчатых надрезов  

Общие положения 

Метод решетчатого надреза является качественным методом оценки адгезии 

лакокрасочного покрытия к металлической подложке и распространяется на покрытия 

толщиной до 250 мкм. 
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Сущность метода заключается в нанесении на готовое покрытие взаимно 

перпендикулярных надрезов и визуальной оценке состояния зоны решетчатых надрезов. 

Адгезия оценивается по шестибальной системе. 

Аппаратура и материалы 

– образцы с покрытием в виде металлических пластин размером 150х70х3…5 мм; 

– режущий инструмент (однолезвийный или многолезвийный); 

– шаблон с направляющими прорезями; 

– мягкая щетка; 

– прозрачная клеящая лента; 

– лупа 2 
х.
 или 3

 х
 кратная. 

Проведение испытания 

Подготовка поверхности металлических образцов, нанесение покрытия, количество 

слоев, режим сушки, толщина пленки, время выдержки до испытания должны 

соответствовать технической документации на испытуемый материал. 

Измеряют толщину покрытия с помощью электромагнитного толщиномера.  

Производят надрезы на покрытии в двух взаимно перпендикулярных направлениях с 

соблюдением заданного расстояния между ними, при этом давление на режущий инструмент 

должно быть постоянным. Скорость резания 20-50 мм/с. Все надрезы должны доходить до 

поверхности подложки. Если невозможно из-за твердости или избыточной толщины 

прорезать покрытие до подложки, испытание является недействительным. Число надрезов в 

каждом направлении решетки должно быть равно шести. Диапазон расстояний между 

надрезами (в соответствии с требованиями ГОСТ 31149-2014) представлен в таблице Г.2. 

Таблица Г.2 – Диапазон расстояний между надрезами 

Толщина покрытия, мкм Расстояние между надрезами, мм 

0 – 60 1 

61 –120 2 

121 – 250 3 

Зону надрезов чистят мягкой щеткой.  

Испытание должно быть выполнено не менее чем на трех различных участках 

поверхности образца. 
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Обработка результатов 

Осмотреть поверхность зоны надрезов. Оценку результатов проводят по следующей 

шкале, приведенной в таблице Г.3 или по шкале оценки результатов, приведенных в п.7 

ГОСТ 31149-2014. 

Таблица Г.3 – Оценка поверхности 

Классификация 

(баллы) 
Описание поверхности зоны решетчатых надрезов 

0 Края надрезов гладкие, ни один из квадратов решетки не отделяется 

1 
Отслоение мелких чешуек покрытия на пересечении надрезов. Площадь отслоений лишь 

немного превышает 5 % площади зоны решетчатых надрезов 

2 
Покрытие отслоилось вдоль краев и/или на пересечении надрезов. Площадь отслоений 

немного превышает 5 %, но немногим более 15 % площади зоны решетчатых надрезов 

3 

Покрытие отслоилось вдоль краев надрезов частично или полностью широкими полосками 

и/или оно отслоилось частично или полностью на различных частях квадратов. Площадь 

отслоений превышает 15 %, но не более 35 % площади зоны решетчатых надрезов 

4 

Покрытие отслоилось вдоль краев надрезов широкими полосками и/или некоторые 

квадраты отделились частично или полностью. Площадь отслоений значительно 

превышает 35%, но не более 65 % площади зоны решетчатых надрезов 

5 Любая степень отслаивания, которую нельзя классифицировать по 4 баллу. 

Метод Х-образного надреза  

Общие положения 

Метод Х-образного надреза является качественным методом оценки адгезии ЛКП к 

металлической поверхности и распространяется на покрытия с толщиной слоя выше 250 

мкм. 

Сущность метода заключается в нанесении на готовое покрытие Х-образного надреза 

и визуальной оценке состояния надреза после отслаивания приклеенной к нему липкой 

ленты. Адгезия оценивается по шестибальной системе. 

Аппаратура и материалы 
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– образцы в виде металлических пластин с покрытием, размер которых определяется 

возможностью нанесения Х-образного надреза на 3-х различных участках образца; 

оптимальный размер образцов 150х70 мм; 

– режущий инструмент – острое лезвие, скальпель, нож; 

– липкая лента 25 мм, полупрозрачная; 

– металлическая линейка; 

– толщиномер. 

Подготовка к испытанию 

Испытания проводятся на двух образцах для каждого покрытия. 

Подготовка поверхности металлических образцов, нанесение ЛКМ, количество слоев, 

режим сушки, толщина пленки, время выдержки до испытания должны соответствовать 

технической документации на испытуемое ЛКП. 

Магнитным толщиномером измеряют толщину защитного покрытия не менее чем на 

трех участках поверхности образца по возможности в местах нанесения Х-образных 

надрезов. 

Проведение испытания 

На поверхности образца сделать 2 надреза на ЛКМ длиной примерно 40 мм с 

пересечением их в середине под углом 30-45 .̄ Надрез до металла следует делать одним 

прямым равномерным движением. 

Удалить два полных круга липкой ленты, после чего отрезать полоску длиной 

примерно 75 мм. 

Поместить центр ленты на пересечение надрезов в направлении острого угла. 

Пригладить ее пальцем по всей длине надрезов, обеспечив хороший контакт с покрытием. 

Один конец полоски оставляют неприклееным. 

В течение 90 с после нанесения ленты удалить ее за свободный конец, потянув, по 

возможности под углом 180 .̄ 

Повторить испытание в двух других местах на каждом образце. 

Минимальное количество определений 

Минимальное количество случайных определений для оценки адгезии покрытия на 

всем контролируемом участке, выбранном для испытаний, представлено в таблице Г.4. 

Таблица Г.4 - Минимальное количество необходимых определений на площади 

участка, выбранного для испытаний 

Площадь участка, м  Количество определений 

До 1000 включ. 1 на каждые 200 м
2
 и на оставшуюся часть 
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Площадь участка, м  Количество определений 

Св. 1000 5 плюс 1 на каждые добавленные 1000 м
2
 и на оставшуюся часть  

Примечание - Рекомендуется деление на меньшие участки для проведения испытаний. 

Количество проведенных определений позволяет считать, что исследована вся 

конструкция. 

Определения необходимо проводить также на участках, которые являются 

труднодоступными для окрашивания. 

Примечание - Рекомендуется участки, на которых трудно достичь заданного балла адгезии (например, 

участки, на которых окрашивание затруднено), считать отдельными участками, на 

которых проведение испытаний обязательно. 

При использовании образцов-свидетелей их количество должно быть равно 

количеству определений, необходимых для исследования участка, выбранного для 

испытания. 

Обработка результатов 

Осмотреть поверхность покрытия с надрезами при хорошем освещении и провести 

оценку адгезии по шестибальной шкале. 

Результаты определений оцениваются в баллах (см. Рисунок Г.1). 

Указывается каждый результат определения. 

В случае повторного проведения определения указывают результат первоначального 

и повторного определений. 

Окончательную оценку адгезии осуществляют по одному из приведенных ниже 

способов: 

– при количестве определений менее пяти адгезия в баллах для каждого определения 

должна соответствовать или быть лучше, чем указано в спецификации на данную 

конструкцию; 

– при количестве определений, равном пяти и более, адгезия в баллах 80% 

результатов испытаний должна соответствовать или быть лучше, чем указано в 

спецификации на данную конструкцию. 

Для каждого из оставшихся 20% определений приемлемо значение адгезии в баллах, 

равное баллам из спецификации плюс один балл. 
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Балл 0 

Отсутствие отслаивания или удаления покрытия 

 

Балл 1 

Следы отслаивания или удаления покрытия вдоль 

надрезов или в местах их пересечения 

 

Балл 2 

Выкрашивание покрытий вдоль любого из 

надрезов шириной до 1,5 мм 

 

Балл 3 

Выкрашивание покрытия на большом количестве 

надрезов шириной до 3,0 мм 

 

Балл 4 

Удаление покрытия с большей площади X-

образного надреза 

 

Балл 5 

Удаление покрытия за пределами Х-образного 

надреза 

Рисунок Г.1 – Оценка результатов испытаний адгезии методом Х-образного надреза 
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Для каждых 1000 м
2
 или оставшейся части только один неприемлемый результат 

может быть перепроверен и только один раз. 

За результат испытания принимают значение адгезии в баллах, соответствующее 

большинству совпадающих значений на всех испытуемых участках поверхности двух 

образцов. При этом расхождение между значениями не должно превышать 1 балл. 

При расхождении значений адгезии, превышающем 1 балл, испытание повторяют на 

том же количестве образцов, и за окончательный результат принимают среднее округленное 

значение, полученное по четырем образцам. 

При количестве определений менее пяти адгезия в баллах для каждого определения 

должна соответствовать или быть лучше, чем указано в спецификации на данную систему 

покраски. 

Определение адгезии методом отрыва  

Общие положения 

Метод применяют для количественного определения адгезии. Он основан на 

измерении минимального разрывного напряжения, необходимого для отделения или разрыва 

покрытия в направлении, перпендикулярном окрашиваемой поверхности. 

Данный вид испытаний проводится в соответствии с требованиями ГОСТ 32299-2013. 

Аппаратура и материалы 

– образцы с покрытием в виде металлических пластин размером 150х70х3…5 мм; 

– разрывная машина, обеспечивающая приложение растягивающего усилия 

перпендикулярно окрашенной поверхности образца (тип устройства должен быть указан в 

протоколе испытания); 

– испытательные цилиндры («грибки») диаметром 20 мм длиной не менее половины 

диаметра. Рабочая поверхность цилиндров до испытания должна быть обработана таким 

образом, чтобы она была перпендикулярна его продольной оси (диаметр устройства должен 

быть указан в протоколе испытания). 

– режущее устройство (например, острый нож) для прорезания покрытия до металла 

вокруг «грибка»; 

– клей, который выбирается с учетом того, что он не должен вызывать значительных 

изменений в покрытии, и адгезионные свойства которого должны быть выше, чем у 

испытуемого покрытия. Рекомендуется использовать двухкомпонентные эпоксидные 

составы без растворителя; 

– толщиномер с погрешностью измерений ± 1 %. 

Подготовка к испытанию 

Испытания проводят на трех образцах для каждого покрытия. 
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Подготовка поверхности металлических образцов, нанесение покрытия, количество 

слоев, режим сушки, толщина пленки, время выдержки до испытания должны 

соответствовать нормативно-технической документации на испытуемый материал. 

Толщиномером измеряют толщину защитного покрытия. 

Для повышения адгезии клеевого соединения поверхность покрытия в месте 

приклеивания «грибка» обрабатывают наждачной бумагой. 

Подготавливают и наносят клей согласно инструкции изготовителя. Необходимо 

использовать минимальное количество клея для обеспечения связи между покрытием и 

«грибком». По возможности немедленно удалять избыток клея. 

Клей наносят ровным слоем на свежеочищенную и обезжиренную поверхность 

«грибка», затем прижимают грибок к покрытию и выдерживают до отверждения клея, 

обеспечивая центровку склеиваемых поверхностей. 

После высыхания клеевого соединения режущим инструментом прорезают покрытие 

до металла вокруг «грибка». 

Проведение испытания 

Образец с наклеенным «грибком» помещают в зажимы разрывной машины. Не 

допускать перекоса. Испытание проводят при постоянной скорости нагружения не более 

1 МПа/с, так, чтобы отрыв «грибка» происходил в течение 90 с момента приложения 

нагрузки. Записывают значение разрывного усилия в момент отрыва «грибка» и 

осматривают поверхность разрыва, отмечая характер разрушения. 

Обработка результатов испытаний 

Разрушающее напряжение σ, МПа, для каждого определения вычисляют по формуле: 

„ ὊȾὛ; (1) 

где F - разрушающая нагрузка, Н; 

S - площадь рабочей поверхности «грибка», мм
2
. 

При использовании «грибков» диаметром 20 мм разрушающее напряжение, σ, МПа, 

вычисляют по формуле 2: 

„ τϽὊȾτππϽ“ ὊȾσρτ; (2) 

Одновременно фиксируют характер разрушения: 

– адгезионный - при отрыве покрытия от подложки; 

– когезионный - при разрушении покрытия;  

– адгезионно-когезионный - при частичном разрушении покрытия с отрывом его от 

подложки. 
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Характер разрушения может быть выражен в процентах отношением площади отрыва 

покрытия к площади поверхности «грибка». Показатели адгезии должны соответствовать 

требованиям нормативно-технической документации на систему ЛКП. 

ɻ.4.4 ʆʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ ʩʪʦʡʢʦʩʪʠ ʧʦʢʨʳʪʠʷ ʢ ʘʙʨʘʟʠʚʥʦʤʫ ʠʟʥʦʩʫ (ʠʩʪʠʨʘʥʠʶ)  

Общие положения 

Существует несколько способов определения стойкости покрытия к истиранию. 

– ISO 7784-1:2016 «Краски и лаки. Определение стойкости к истиранию. Часть 1. 

Метод с применением вращающегося роликов, покрытых абразивной бумагой и 

вращающегося образца для испытаний». 

– ISO 7784-2:2016 «Краски и лаки. Определение стойкости к истиранию. Часть 2. 

Метод с применением обрезиненных роликов с абразивом и вращающегося образца для 

испытания». 

– ISO 7784-3:2016 «Краски и лаки. Определение стойкости к истиранию. Часть 3. 

Метод с применением ролика, покрытого абразивной бумагой и образца для испытания, 

совершающего возвратно-поступательное движение». 

Ниже приводится методика на определения стойкости к истиранию покрытия, которая 

основана на определении потери массы покрытия при воздействии абразивных резиновых 

колес, находящихся под нагрузкой. Колеса, установленные в абразивной машине, вращаются 

в вертикальной плоскости, соприкасаясь с образцом, который вращается в горизонтальной 

плоскости. 

Аппаратура и материалы 

– металлические образцы с покрытием размером 100х100 мм с отверстием в центре 

Ø 10 мм; 

– абразивная машина (типа Taber Abraser); 

– абразивные резиновые колеса CS 17; 

– абразивные диски для восстановления поверхности колес; 

– всасывающее устройство; 

– весы с точностью измерения 0,001 г. 

Подготовка к испытанию 

Испытания проводят на трех образцах для каждого покрытия. 

Перед испытанием определяют вес образца. 

В приборе устанавливают абразивные колеса и нагрузку на них. 

Устанавливают уровень отсоса от 50 % до 100 %. 

Устанавливают количество циклов вращения - 1000. 
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Проведение испытания 

Помещают в абразивную машину предварительно взвешенный образец с покрытием. 

Включают абразивную машину вместе с вакуум - отсосом. 

Через заданное количество циклов прибор отключается автоматически, после чего 

снимают образец, удаляют с него остатки абразивной пыли и взвешивают. 

Обработка результатов испытаний 

Результат испытания выражается в виде фактора износа, определяемого потерей 

массы покрытия в мг на 1000 циклов испытания. 

Потерю массы М, мг, вычисляют по формуле: 

ὓ ὓ ὓ  (3) 

где M0 - вес образца с покрытием до испытаний, мг; 

M1 - вес образца с покрытием после испытаний, мг. 

По результатам вычислений определяют среднюю потерю массы для трех образцов. 

ɻ.4.5 ʆʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ ʧʨʦʯʥʦʩʪʠ ʧʦʢʨʳʪʠʷ ʧʨʠ ʫʜʘʨʝ  

Общие положения 

Сущность метода заключается в определении максимальной высоты в метрах, с 

которой свободно падает на окрашенный металлический образец груз определенной массы, 

не вызывая при этом механического разрушения лакокрасочной пленки. 

Аппаратура и материалы 

– образцы с покрытием в виде металлических пластин размером 150х70х3…5 мм; 

– прибор для определения ударной прочности (диаметр бойка- 20 мм, масса груза - 1 

или 2 кг); 

– толщиномер; 

– электроискровой дефектоскоп; 

– лупа 4 
х
. 

Подготовка к испытанию 

Испытания проводят на трех образцах для каждого покрытия. 

Подготовка поверхности металлических образцов, нанесение покрытия, количество 

слоев, режим сушки, толщина пленки, время выдержки до испытания должны 

соответствовать нормативно-технической документации на испытуемый материал. 

Предварительно определяют толщину покрытия каждого образца. 
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Проведение испытания 

Образец помещают на наковальню прибора покрытием вверх. 

Груз поднимают и с помощью стопорного приспособления устанавливают на 

определенной высоте, достаточной для разрушения покрытия. Нажатием на кнопку 

освобождают груз с бойком, который свободно падает на образец. После удара груз 

поднимают, вынимают образец и осматривают покрытие в лупу на наличие трещин, смятия и 

отслаивания.  

Сплошность покрытия в месте удара контролируют электроискровым дефектоскопом. 

Если покрытие разрушилось, первоначальная высота уменьшается вдвое, и, в случае 

повторного разрушения, процедуру повторяют до тех пор, пока покрытие останется целым. 

Это будет исходной точкой для начала испытаний. Далее высота подъема бойка 

увеличивается с определенным заданным шагом. Если покрытие разрушилось, то на 

определенный шаг высота уменьшается. Если разрушения не произошло, высота на этот шаг 

опять увеличивается. 

Обработка результатов испытаний 

Прочность пленки при ударе выражают произведением величины груза (Н) на 

максимальную высоту (м), с которой падает груз, не вызывая разрушения покрытия. 

За результат испытания принимают среднее арифметическое трех параллельных 

определений, проводимых последовательно на разных участках образца.  

Если величина прочности пленки при ударе указана в нормативно-технической 

документации на материал, то груз устанавливают на заданную высоту. 

ɻ.4.6 ʆʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ ʜʠʵʣʝʢʪʨʠʯʝʩʢʦʡ ʩʧʣʦʰʥʦʩʪʠ ʧʦʢʨʳʪʠʷ  

Общие положения 

Метод предназначен для выявления возможной пористости покрытия, используя 

сканирующий электрод высокого напряжения.  

Пористость обнаруживается искрой, возникающей между стальной подложкой и 

электродом в дефектных местах покрытия, а также посредством звукового или светового 

сигнала, выдаваемого дефектоскопом.  

Аппаратура 

Для выявления дефектов в готовом покрытии используется переносной детектор 

брака постоянного тока.  

Типичными дефектами являются точечные сквозные отверстия очень малого 

диаметра от поверхности покрытия до металлической подложки, небольшие непокрытые 

участки, включения, попавшие в покрытие (например, мелкие песчинки), пузырьки воздуха, 

трещины и участки с толщиной покрытия ниже установленной в технической документации 

на данный тип ЛКП. 
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Детектор генерирует высокое напряжение постоянного тока, которое прикладывается 

к покрытой поверхности через зонд. Кроме того, детектор соединен с металлической 

подложкой через обратный провод высоко напряжения (провод заземления). Когда зонд 

проходит над дефектом в покрытии, происходит замыкание электрической цепи и ток течет 

от зонда к основанию. В результате этого детектор начинает подавать звуковые и визуальные 

сигналы, а в зоне дефекта может проскочить искра. 

Проведение испытаний 

Подготовку прибора и проведение испытаний для выявления дефектов покрытия 

проводят в соответствии с инструкцией по эксплуатации для используемого прибора. 

Установка напряжения тестирования 

Значение напряжения на выходе должно находиться по середине между верхним и 

нижним пределами. Верхний предел напряжения – это тот, при котором будет пробой самого 

покрытия, и покрытие будет повреждено. Поэтому, напряжение тестирования должно быть 

ниже этого значения. Нижним пределом является такая величина напряжения, которая 

необходима, чтобы пробить воздушный слой толщиной равной толщине покрытия. Если 

напряжение на выходе меньше этого значения, тогда дефекты покрытия не будут 

обнаружены. Пробивное напряжение данной толщины воздуха изменяется от влажности, 

давления, температуры и находится в пределах от 1,3 до 4 кВ/мм. Для определения верхнего 

предела напряжения следует прикоснуться зондом до неважного участка рабочей 

поверхности. Увеличивая напряжение медленно и плавно, пока искра не проскочит через 

покрытие, отметить уровень напряжения. Диэлектрическая прочность может быть вычислена 

путем деления этого напряжения на толщину покрытия. 

Верхний предел напряжения является диэлектрической прочностью материала, 

умноженной на его толщину, а нижний предел напряжения является диэлектрической 

прочностью воздуха, умноженной на толщину материала. 

Контролируя электроток во время теста, можно определить изоляционное 

сопротивление непроводящих материалов. 

Напряжение для испытаний на определение дефектов в покрытие берется в интервале 

4…8 мкм толщины покрытия согласно ASTM G6-07(2013). 

Проверка работы 

Выполняют искусственный дефект в покрытии. Производят тестирование и 

убеждаются, что этот дефект может быть обнаружен. 

Если этот дефект не обнаруживается, проверяют, все ли предыдущие шаги были 

выполнены корректно. 

Обнаружение брака и других дефектов покрытия  
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Располагают зонд на тестируемой поверхности. Удерживают зонд в контакте с 

поверхностью и передвигают его вдоль рабочей площади со скоростью приблизительно один 

метр каждые четыре секунды (0,25 м/с). 

Обработка результатов испытаний 

За результат испытаний принимают значение безопасного, но эффективного 

выходного напряжения, не приводящего к повреждению, пробою покрытия.  

Результаты испытаний оформляются протоколом, который должен содержать: 

– дату проведения испытания; 

– наименование испытываемого покрытия (тип, конструкция); 

– температуру образца при испытании, С̄; 

– толщину испытываемого образца покрытия, мм; 

– напряжение на щупе дефектоскопа, кВ; 

– результат дефектоскопии (выявленное число дефектов). 

Полученный результат должен соответствовать техническим требованиям в 

зависимости от толщины покрытия и не должен быть ниже значения диэлектрической 

сплошности покрытия, регламентированного технической документацией на данный вид 

ЛКП. 

ɻ.4.7 ʆʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ ʩʪʦʡʢʦʩʪʠ ʧʦʢʨʳʪʠʷ ʢ ʢʘʪʦʜʥʦʤʫ ʦʪʩʣʘʠʚʘʥʠʶ 

Сущность метода заключается в определении площади отслаивания покрытия под 

воздействием катодной поляризации. 

Испытанию подвергаются покрытия, нанесенные на стальную поверхность. 

Испытания проводятся по методике представленной в приложении в 

ГОСТ Р 51164-98. 

ɻ.4.8 ʆʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ ʩʪʝʧʝʥʠ ʠ ʚʨʝʤʝʥʠ ʚʳʩʳʭʘʥʠʷ ʧʦʢʨʳʪʠʷ 

Общие положения 

Метод предназначен для определения степени высыхания, которая характеризует 

состояние поверхности покрытия при определенном времени и температуре сушки. 

Время высыхания – промежуток времени, в течение которого достигается 

определенная степень высыхания при заданной толщине покрытия и при определенных 

условиях сушки. 

Аппаратура и материалы 

– образцы с покрытием; 

– листы типографской квадратной формы со стороной 24х25 мм; 

– секундомер; 
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– гири в соответствии с таблицей 1 ГОСТ 19007-73; 

– приборы для измерения температуры и влажности воздуха. 

Подготовка к испытанию 

Образцы готовятся в соответствии с требованиями к материалу покрытия. 

Проведение испытания 

Испытания проводятся для определения времени высыхания покрытия, необходимого 

для достижения им степени высыхания, указанной в таблице 2 ГОСТ 19007-73. 

Время и степень высыхания определяют при (20±2) С̄ и относительной влажности 

воздуха (65±5) % на трех образцах на расстоянии не менее 20 мм от края после естественной 

или горячей сушки нанесенного покрытия. 

Для установления степени и времени высыхания испытания проводят 

последовательно, как указано в таблице 2 ГОСТ 19007-73. 

Если по нормативно-технической документации требуется установить определенную 

степень высыхания, то другие степени высыхания не определяют. 

Обработка результатов испытаний 

За результат испытания принимают время, необходимое для достижения 

определенной степени высыхания покрытия при толщине и условиях сушки, установленных 

в нормативно-технической документации на испытуемое покрытие. 

Время высыхания вычисляется как среднее арифметическое трех параллельных 

определений, допускаемое расхождение между которыми не превышает ± 15 %. 

ɻ.4.9 ʆʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ ʧʨʦʯʥʦʩʪʠ ʧʦʢʨʳʪʠʷ ʧʨʠ ʨʘʩʪʷʞʝʥʠʠ 

Общие положения 

Метод основан на измерении глубины выдавливания металлической пластинки с 

покрытием в момент его разрушения при вдавливании сферического пуансона. 

Аппаратура и материалы 

– образцы с покрытием в виде металлических пластин размером 150х70х3…5 мм; 

– прибор для определения прочности при растяжении типа 2068-МТВ или прибор 

Эриксена (см п.2 ГОСТ 29309-92) или аналог; 

– толщиномер; 

– электроискровой дефектоскоп; 

– лупа 4 
х
. 

Подготовка к испытанию 

Испытания проводят на трех образцах для каждого покрытия. 
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Подготовка поверхности металлических образцов, нанесение покрытия, количество 

слоев, режим сушки, толщина пленки, время выдержки до испытания должны 

соответствовать нормативно-технической документации на испытуемый материал. 

Предварительно определяют толщину покрытия каждого образца. 

Проведение испытания 

На одной из кромок образца удаляют покрытие, металл зачищают шкуркой. 

Устанавливают образец между матрицей и прижимным кольцом. Образец 

устанавливают в пресс окрашенной стороной к матрице и плотно зажимают его между 

матрицей и прижимным кольцом. Головка пуансона должна находиться в нулевом 

положении, т.е. соприкасаться с испытываемым образцом, и быть удалена не менее чем на 35 

мм от поперечных кромок пластины относительно оси пуансона 

Устанавливают ручку фиксирующего ключа в положение «Прижим». 

Включают насос в работу кнопкой «Пуск» и зажимают образец между матрицей и 

прижимным кольцом. 

Один контактный зажим соединяют с зачищенным краем образца. 

Сверху в матрицу на покрытие помещают датчик. 

Скорость выдавливания лунки должна быть не более 0,25 мм/с. 

Ручку фиксирующего ключа переводят в положение «Работа». При этом пуансон 

начинает вдавливание. При разрушении покрытия электрическая цепь замкнется, сработает 

реле и выключит двигатель насоса. Показания прочности покрытия при растяжении (глубина 

выдавливания) снимают с индикатора 

Контроль за разрушением покрытия проводят визуально. Допускается применять 

лупы четырехкратного увеличения. При появлении первой трещины на покрытии испытание 

прекращают и фиксируют глубину вдавливания. 

При определении прочности покрытия рекомендуется автоматическая фиксация 

момента разрушения покрытия, осуществляемая приставкой. Электрическая схема приставки 

и методика проведения испытания приведены в Приложении ГОСТ 29309-92. 

Испытание проводят при температуре (20 ± 2)°С и относительной влажности 

(65±5) %, если нет других указаний в стандартах и технических условиях на лакокрасочные 

материалы. 

Обработка результатов испытаний 
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Прочность покрытия при растяжении определяется глубиной вдавливания пуансона в 

пластинку, выраженной в миллиметрах. 

За результат испытания принимают среднее арифметическое трех параллельных 

определений, проводимых последовательно на разных участках образца. Расхождение 

результатов при определении глубины выдавливания не должно превышать 10 %. 

ɻ.4.10 ʆʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ ʩʪʝʧʝʥʠ ʧʝʨʝʪʠʨʘ 

Общие положения 

Метод основан на определения степени перетира пигментированных лакокрасочных 

материалов, диспергированных пигментов и наполнителей (далее - материал) с 

использованием соответствующего прибора (гриндометра), отградуированного в 

микрометрах. 

Аппаратура и материалы 

– прибор для определения перетира по ГОСТ 31973-2013 или аналог; 

– скребок по ГОСТ 31973-2013 или аналог; 

– пробы ЛКП в соответствии с требованиями ГОСТ 9980.2-2014. 

Подготовка  и проведение испытания  

Испытания проводят на трех образцах для каждого покрытия. 

Испытание проводят при температуре (23±2) °С, если другие условия не оговорены. 

Подготовка и проведение испытаний ЛКП осуществляется в соответствии с 

требованиями ГОСТ 31973-2013. 

Обработка результатов испытаний 

За результат испытаний принимают среднеарифметическое значение трех 

параллельных определений с точностью по 6.6, соответствующее глубине паза (пазов) 

прибора в микрометрах, при котором отдельные твердые частицы легко различимы. 

Результаты, выраженные в микрометрах, округляют до целого числа. 
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Приложение Д     

Методики проведения контроля технологических параметров при получении 

антикоррозионных покрытий 

Д.1 Общие положения 

Данные методики предназначены для определения технологических параметров 

процесса нанесения антикоррозионных покрытий на поверхность металлических 

конструкций объектов Общества. 

Д.2 Цель и задачи испытаний 

Испытания проводятся с целью определения технологических параметров на 

соответствие техническим требованиям при нанесении антикоррозионных покрытий и 

оценки их эффективности для антикоррозионной защиты металлических конструкций 

объектов Общества. 

Основными задачами являются определение следующих технических характеристик: 

– степени ржавления и соответственно степени разрушения покрытия в процессе 

эксплуатации; 

– степень очистки защищаемой поверхности от окислов; 

– шероховатость поверхности перед нанесением покрытия; 

– степень обеспыливания защищаемой поверхности; 

– определение содержания солей на стальной поверхности (в том числе методом 

Бресле). 

Д.3 Определение степени ржавления 

Степень ржавления Ri оценивается на покрытии с помощью наглядных эталонов, 

приводимых на рисунках ISO 4628-3:2016. Приблизительные площади ржавления (сквозная 

отслоившаяся плюс видимая подпленочная ржавчина), представленные на эталонах, указаны 

в таблице 12. 

В случаях, когда наблюдается различная степень ржавления на разных участках 

оцениваемой площади, определяют эти степени ржавления с указанием участка, на котором 

встречается каждая степень ржавления. 

Если средний размер пятен ржавчины на испытуемой площади значительно 

отличается от размеров пятен, показанных на эталонах, то их размер может быть определен 

согласно ISO 4628-1:2016. 

Таблица Д.1 – Степень и площадь ржавления 

Степень ржавления Площадь ржавления, % 

Ri 0 0 
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Степень ржавления Площадь ржавления, % 

Ri 1 0,05 

Ri 2 0,5 

Ri 3 1 

Ri 4 8 

Ri 5 40-50 

Протокол испытаний должен включать следующую информацию: 

– идентификацию контролируемого покрытия; 

– ссылку на ISO 4628-3:2016 или ISO 4628-1:2016, по которому производится 

контроль; 

– тип контролируемой поверхности, ее размер и расположение; 

– результат оценки в Ri или %; 

– условия проведения испытаний (освещенность, влажность); 

– дату проведения испытания.  

Д.4 Определение степени очистки стальной подложки от окислов 

Для оценки стальной поверхности под нанесение антикоррозионного покрытия 

необходимо учитывать и классифицировать состояние исходной поверхности и поверхности 

после очистки. В нормативно-технической документации на используемый ЛКМ для 

получения покрытия с необходимыми качествами требуется определенная исходная и 

подготовленная поверхность.  

Определение степени ржавления исходной поверхности можно проводить согласно 

приведенной классификации в таблице Д.2 или сравнения с эталонными слайдами 

ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014. 

Таблица Д.2 - Степень ржавости металлической поверхности 

Обозначение Характеристика 

A 
Вся поверхность стали покрыта плотно прилегающей окалиной. На 

поверхности почти нет ржавчины. 

B 
Поверхность стали, начавшая ржаветь и с которой начала отслаиваться 

прокатная окалина. 
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Обозначение Характеристика 

C 

Поверхность стали, с которой прокатная окалина или исчезла из-за 

ржавчины, или она может быть легко удалена. На поверхности стали 

наблюдается небольшой питтинг. 

D 
Поверхность стали, с которой прокатная окалина исчезла из-за ржавчины. 

Поверхность стали покрыта питтингом. 

Определение степени очистки поверхности связывают с ее внешним видом в 

зависимости от метода ее обработки, которая приведена в таблице Д.3 и таблице Д.4. 

Наглядно степень очистки приведена на эталонных слайдах ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014.  

Таблица Д.3 - Степени очистки поверхности при абразивной очистке 

Обозначение Характеристика 

Sa 1 Легкая струйная очистка 

Sa 2 Тщательная струйная очистка 

Sa 21/2 Очень тщательная струйная очистка 

Sa 3 Струйная очистка до визуально чистой стали 

Таблица Д.4 - Степени очистки поверхности при ручной и механической очистке 

Обозначение Характеристика 

St 2 Тщательная очистка ручным и механическим инструментом 

St 3 Очень тщательная очистка ручным и механическим инструментом 

Д.5 Определение шероховатости поверхности стальной подложки 

При оценке рельефа поверхности с точки зрения подготовки поверхности необходимо 

учитывать ее шероховатость. Необходимо добиться оптимальной шероховатости 

применительно к конкретному виду покрытия. Шероховатость поверхности может влиять на 

свойства покрытия как положительно, так и отрицательно. Увеличение шероховатости 

приводит к увеличению контакта между ЛКМ и подложкой, т.е. увеличению адгезии. С 

другой стороны, увеличение шероховатости ведет к увеличению толщины покрытия и, 

соответственно, к повышенному расходу ЛКМ. Необходимо учитывать, что при наличии 

чрезмерной шероховатости подложки ее рельеф проявляется в шероховатости покрытия. 
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Параметры шероховатости поверхности определяются только в случае очистки 

поверхности абразивным методом или после полного удаления прежнего покрытия. 

Шероховатость может быть оценена различными методами и измерительными 

приборами. 

Наиболее доступным методом оценки шероховатости является использование 

компараторов, технические характеристики которых отвечают ISO 8503-1:2012. 

Компараторы используют двух типов: 

– S (shot) для оценки шероховатости поверхности обработанной абразивом типа 

литой дроби; 

– G (grit) для оценки шероховатости поверхности обработанной абразивом типа 

купершлак. 

При обнаружении износа или сомнения в оценке шероховатости компаратором их 

следует уничтожить или подвергнуть калибровке в соответствии с ISO 8503-3:2012 или 

ISO 8503-4:2012. 

Номинальные величины и допуски на профили поверхности сегментов блоков 

сравнения профилей поверхности ISO представлены в таблице  

Таблица Д.5 - Определение класса подготовки поверхности 

Сегмент Номинальное показание, мкм Отклонение, мкм 

Блоки сравнения для стали после очистки струей металлической или минеральной крошки 

1 25 3 

2 60 10 

3 100 15 

4 150 20 

Блоки сравнения для стали после обработки металлическим сферическим порошком 

1 25 3 

2 40 5 

3 70 10 

4 100 15 

Оценку профиля тестируемой поверхности проводят выбором близкого профиля 

компаратора и определяют класс в соответствии с таблицей Д.6. 
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Таблица Д.6 - Определение класса подготовки поверхности 

Обозначение класса Характеристика профиля 

Тонкий класс Профили, эквивалентные участку 1 и близкие к нему, но не превышающие участка 2 

Средний класс Профили эквивалентные участку 2 и близкие к нему, но не превышающие участка 3 

Грубый класс Профили эквивалентные участку 3 и близкие к нему, за исключением участка 4 

 

Для определения количественной составляющей шероховатости поверхности 

используется цифровой профилометр с величиной измерения 0 – 1000 мкм и погрешностью 

измерения 1 – 2 мкм. 

С помощью профилометра измеряются параметры профилометра Ry, Ry5, Ry5/. На 

практике часто используют прежние параметры шероховатости Ra, Rz и R max, которые 

соответствуют Ry, Ry5, Ry5/. 

Д.6 Определение степени обеспыливания поверхности стальной подложки 

Степень запыленности оценивают в баллах согласно эталонной таблице 

ISO 8502-3:1992. 

Определение степени запыленности стальной поверхности после абразивной 

обработки производят с помощью липкой ленты, которая помещается на испытуемую 

поверхность и прикатывается роликом. После отслоения от испытуемой поверхности ее 

сравнивают с эталоном и определяют балл запыленности стальной поверхности перед 

нанесением антикоррозионного покрытия. Степень запыленности не должна превышать 3 

балла (рис. 1, таблица 1 ISO 8502-3:1992), если в технической документации на ЛКП не 

указано другое. 

Примечание - Липкая лента, состоящая из рулонов практически бесцветной, прозрачной, самоклеящейся при 

нажатии ленты шириной 25 мм, имеющей прочность на отдир не менее 190Н/м ширины при 

испытании на отдир под углом 180° согласно стандарту ГОСТ 28019-89. 

Д.7 Определение содержания солей на стальной поверхности  

ɼ.7.1 ʆʙʱʠʝ ʧʦʣʦʞʝʥʠʷ 

Для определения содержания солей (хлоридов), легко растворимых в воде и 

присутствующих на стальной поверхности используется аналитический метод, описанный в 

ISO 8502-2:2005. Метод применим также для поверхностей, имеющих покрытия, нанесенные 

ранее. 

Данный метод применим для оценки содержания солей, которые были внесены при 

проведении процедуры очистки или нанесены на поверхность до или после очистки. 
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Данный метод испытания не может быть использован на поверхностях, обработанных 

хроматом или нитратом, которые широко используются в качестве ингибиторов в воде при 

влажной пескоструйной обработке. 

ɼ.7.2 ɸʧʧʘʨʘʪʫʨʘ ʠ ʤʘʪʝʨʠʘʣʳ 

При анализе используются только аналитически чистые реактивы и вода не менее 

третьей степени чистоты. 

– Азотная кислота концентрации около 0,05 моль/л. 

– Раствор едкого натра концентрации около 0,025 моль/л. 

– Хлористый калий, стандартный раствор с содержанием хлора 10 мг/л. 

– Нитрат двухвалентной ртути, стандартный волюмометрический раствор с 

концентрацией Hg(NO3)2 0,0125 моль/л. 

ɼ.7.3 ʇʨʦʚʝʜʝʥʠʝ ʠʩʧʳʪʘʥʠʡ 

Мерная площадь стальной поверхности промывается известным объемом воды, и 

хлорид в промывной воде титруется нитратом двухвалентной меди с использованием 

комбинированного дифенилкарбазон/бромфеноловая голубая индикатором по методу, 

разработанному Кларком. При титровании ионы ртути реагируют со свободными хлорид-

ионами, образуя HgCl2, которая диссоциирует лишь незначительно. После связывания 

хлорид-ионов остаточные ионы ртути с дифенилкарбазоном дают интенсивное фиолетовое 

окрашивание, показывая этим конечную точку титрования. 

Далее производится нормализация раствора с использованием вышеуказанных 

реактивов и проводится в соответствии с ISO 8502-2:2005 холостое титрование, промывка 

поверхности и титрование промывной воды. 

По формуле 4 производится расчет оцениваемого количества хлорида на единицу 

площади поверхности, ρa(Cl), выражаемое в мг/м
2
: 

”ὥὅρ
ϽϽȟ Ͻ

 (4) 

где V1 - объем раствора нитрата двухвалентной ртути, использованный для 

титрования промывной воды, мл; 

V0 - объем раствора нитрата двухвалентной ртути, использованный при 

холостом титрования, мл; 

c - действительная концентрация раствора нитрата двухвалентной ртути, 

моль/л; 

A - площадь промытой поверхности, мм
2
. 

Каждый результат необходимо округлять до ближайших 10 мг/м
2
. 

Д.8 Определение содержания солей на стальной поверхности Метод Бресле 
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ɼ.8.1 ʆʙʱʠʝ ʧʦʣʦʞʝʥʠʷ 

Для использования в полевых условиях с целью определения присутствия 

растворимых загрязнителей перед окрашиванием используется метод Бресле. 

Данный метод основан на извлечения (для анализа) растворимых загрязнителей с 

поверхности путем использования гибких ячеек в форме клейких заплаток, которые могут 

крепиться на любой поверхности, независимо от ее формы (плоской иди искривленной) и 

ориентации (в любом направлении, включая по направлению вниз. 

ɼ.8.2 ɸʧʧʘʨʘʪʫʨʘ ʠ ʤʘʪʝʨʠʘʣʳ 

– Клейкая накладка; 

– Многоразовый шприц 

– Дистиллированная вода; 

– Контактный термометр, точностью до 0,5°С. 

Примечание - Требуемые характеристики материалов и аппаратуры принять в соответствии с требованиями п.4 

ISO 8502-6:2005. 

ɼ.8.3 ʇʨʦʚʝʜʝʥʠʝ ʠʩʧʳʪʘʥʠʡ 

Клейкую накладку с центральным карманом, предназначенную для удержания 

дистиллированной воды, крепят на поверхности, с которой удаляются загрязнители. 

Растворитель вводят карман с помощью шприца и затем отсасывают обратно в шприц. 

Данная операция повторяется определенное количество раз. Растворитель (уже содержащий 

загрязнители, удаляется с поверхности испытания) и затем переносится в соответствующий 

сосуд для анализа. 

Испытания проводятся в соответствии с ISO 8502-6:2005. 
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Приложение Е     

Технологическая схема нанесения антикоррозионного покрытия  

Антикоррозионная защита по данной схеме выполняется на заводе-изготовителе или на специально 

оборудованной площадке при производстве строительно-монтажных работ. 

Таблица Е.1 - Технологическая схема нанесения антикоррозионного покрытия 

№
№

 

о
п

ер
а

ц
и

и
 

Проводимая 

операция 

Условия проведения операции 

Метод и оборудование 

для выполнения 

операции и контроля 

качества 

Документ об окончании 

работ 

1 Определение 

соответствия 

металлической 

конструкции, 

подлежащей 

антикоррозионной 

защите, 

требованиям 

конструкторской 

документации и 

специальным 

требованиям 

Металлические конструкции, подвергающиеся 

защите от коррозии, должны отвечать по своему 

назначению, конструкторской документации и 

следующим специальным требованиям: 

- продольные и кольцевые сварные швы с 

внутренней и наружной стороны должны 

соответствовать ГОСТ 5264-80 на сварку; 

- угловые швы элементов должны быть выполнены с 

закруглением радиусом не менее 6 мм; 

- приваренные монтажные и ремонтные 

приспособления необходимо удалить до начала 

антикоррозионных работ и тщательно зачистить 

места их приварки; 

- приварка деталей к металлическим конструкциям 

или их удаление после антикоррозионной защиты 

запрещается; 

- на поверхности изделий, подлежащих подготовке к 

нанесению антикоррозионного покрытия, не 

допускаются заусенцы, острые кромки радиусом 

менее 2,0 мм, сварочные брызги, наплывы пайки, 

прижоги, остатки флюса. 

Визуальный осмотр Акт на работы по 

подготовке конструкций 

к проведению работ по 

анткоррозионной защите 

(Приложение Ж) или 

отражение этих сведений 

в Акте 

освидетельствования 

скрытых работ 

(Приложение З) 
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Проводимая 

операция 

Условия проведения операции 

Метод и оборудование 

для выполнения 

операции и контроля 

качества 

Документ об окончании 

работ 

2 Подготовка 

поверхности 

металлической 

конструкции под 

антикоррозионную 

защиту 

Подготовка поверхности состоит из: 

- удаления жировых загрязнений (при 

необходимости); 

- абразивной обработки; 

- удаления остатков абразива, пыли и т.д.; 

1. При наличии видимых следов масла необходимо 

их удалить ветошью, смоченной уайт-спиритом или 

специальным составом. Далее поверхность осушить 

до удаления паров растворителя. 

2. Абразивная обработка предназначена для очистки 

поверхности и придания ей необходимой 

шероховатости для получения максимальной адгезии 

покрытия в соответствии с технической 

документацией на применяемый ЛКМ. 

Очистка поверхности от окислов осуществляется с 

использованием купершлака (ISO 11126-3:1993) или 

топочных шлаков (ISO 11126-4:1993) с размером 

частиц 0,5-2,8 мм для открытого воздуха или 

стальной дроби типа ДСК (ГОСТ 11964-81) для 

заводской обработки. 

Степень очистки и величина шероховатости Rz 

должна соответствовать техническим требованиям 

Поставщика ЛКМ. 

3. Обеспыливание поверхности проводят для 

удаления пыли с защищаемой поверхности 

пылесосом или напором воздуха. 

4. Допустимый интервал между очисткой и окраской 

не должен превышать 6 часов по ГОСТ 9.402-2004, 

если меньший интервал не предусмотрен 

техническими требованиями на ЛКМ, используемый 

для антикоррозионной защиты. 

5. Сжатый воздух, предназначенный для абразивной 

обработки и окрашивания, должен соответствовать 

требованиям ГОСТ 9.010-80 по содержанию влаги и 

масла. 

Оборудование для 

механической 

обработки поверхности. 

Пескоструйные 

аппараты. 

Компрессоры. 

Промышленный 

пылесос 

Приборы: 

Контроль среды при 

проведении работ: 

Прибор контроля 

окружающей среды 

- измеритель 

влажности, 

температуры воздуха 

Контроль подготовки 

поверхности: 

профилометр 

- определение 

шероховатости 

поверхности (п. Д.5 

Приложение Д) 

Липкая лента 

- определение 

запыленности (п. Д.6 

Приложение Д) 

Пластырь Бресле и 

кондуктометр 

- определение 

загрязнения солями 

(п. Д.7, Д.8 

Приложение Д) 

Акт освидетельствования 

скрытых работ 

(Приложение З) 
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Проводимая 

операция 

Условия проведения операции 

Метод и оборудование 

для выполнения 

операции и контроля 

качества 

Документ об окончании 

работ 

  6. Обработанная за один раз поверхность не должна 

превышать площадь, которая будет окрашена до ее 

окисления. Поверхность, подготовленная к 

окрашиванию, должна быть сухой, обеспыленной, 

без загрязнений маслами, смазками, не иметь налета 

вторичной коррозии. 

7. Контроль качества подготовки металлической 

поверхности включает контроль очистки от окислов, 

обеспыливания, шероховатости поверхности и 

содержание солей. 

  

3 Окрасочные работы В процессе нанесения ЛКМ температура 

металлической поверхности, окружающей среды и 

ЛКМ должна соответствовать требованиям 

нормативно-технической документации на 

используемый ЛКМ. Для предотвращения 

конденсации влаги температура металлической 

поверхности должна быть не менее чем, на 3 С̄ выше 

точки росы. 

Относительная влажность окружающего воздуха 

должна соответствовать требованиям технических 

характеристик наносимого покрытия. 

Запрещается нанесение ЛКМ во время выпадения 

осадков (дождь, снег). 

- Используемый растворитель для разбавления 

краски должен соответствовать нормативно-

технической документации на ЛКМ. 

- По окончании работ или при длительном перерыве 

в работе, превышающем время гелеобразования 

используемого ЛКМ, оборудование следует промыть 

и очистить специальным растворителем, указанным в 

нормативно-технической документации на ЛКМ. 

- На сварные швы, шероховатости, заклепки, винты 

и т.п. необходимо нанести слой грунта кистью или 

валиком. После его отверждения второй слой 

наносится при грунтовании всей поверхности. 

Приборы: 

Контроль среды при 

проведении работ: 

Прибор контроля 

окружающей среды 

измеритель влажности, 

температуры воздуха 

Журнал производства 

работ по нанесению 

антикоррозионного 

покрытия на 

металлические 

конструкции 

(Приложение И). 

Акт на приемку 

покрытия металлических 

конструкций 

(Приложение К). 

Акт освидетельствования 

скрытых работ 

(Приложение З) 
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Проводимая 

операция 

Условия проведения операции 

Метод и оборудование 

для выполнения 

операции и контроля 

качества 

Документ об окончании 

работ 

3.1 Подготовка ЛКМ к 

применению 

-  Технические данные на поставляемый ЛКМ 

должны содержать рекомендации по нанесению 

краски, толщине покрытия, его жизнеспособности 

после смешения, рекомендации по методам 

нанесения, требования безопасности при работе и 

другую, необходимую для работы информацию. 

- Перед применением ЛКМ необходимо подготовить 

к работе в соответствии с нормативно-технической 

документацией. 

Количество приготовленного состава должно 

рассчитываться с учетом жизнеспособности ЛКМ. 

Проверка наличия 

технической 

документации на ЛКМ 

Проверка условной 

вязкости ЛКМ 

(вискозиметр) - 

рекомендуемый 

3.2 Нанесение на 

металлические 

конструкции 

грунтовочного слоя 

1.Нанесение грунтовочного слоя осуществляется 

только на чистую и сухую поверхность. Запрещается 

производить окрашивание по мокрой или отпотевшей 

поверхности. 

В случае отпотевания поверхности необходимо 

осушить ее нагретым очищенным воздухом до 

удаления влаги. 

2. Покрытие должно наноситься равномерным слоем. 

В процессе работы необходимо контролировать 

толщину мокрого слоя. 

Аппараты 

безвоздушного 

распыления 

высоковязких красок; 

пневматические 

распылители; 

компрессоры 

Приборы: 

Прибор типа гребенка 

Измерение толщины 

мокрых пленок (п. Г.4.2 

Приложение Г) 
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3.3 Сушка 

грунтовочного слоя 

Сушка грунтовочного слоя осуществляется в 

естественных условиях окружающей среды либо в 

специальных сушильных камерах, исключающих 

попадание пыли, грязи и инородных тел на 

окрашиваемую поверхность. Время полимеризации 

определяется в соответствии с техническими 

условиями на материал. 

Степень высыхания 

(п. Г.4.8 Приложение Г) 

Приборы: 

Магнитный 

толщиномер 

Определение толщины 

грунта (п. Г.4.2 

Приложение Г) 

3.4 Нанесение на 

металлические 

конструкции 

покрывных слоев 

1. Первый покрывной слой наносится после 

высыхания грунтовочного слоя 

2. Каждый последующий слой наносится после 

высыхания предыдущего. 

3. Все покрывные материалы наносятся методом, 

указанным в технических условиях на материал. 

Аппараты 

безвоздушного 

распыления 

высоковязких красок, 

компрессоры 

Приборы 

Прибор типа гребенка 

Измерение толщины 

мокрых пленок (п. Г.4.2 

Приложение Г) 

3.5 Сушка покрывного 

материала 

1. Сушка покрывных слоев осуществляется в 

естественных условиях окружающей среды либо в 

специальных сушильных камерах, исключающих 

попадание пыли, грязи и инородных тел на 

окрашиваемую поверхность. 

2. Время полного отверждения покрытия 

определяется в соответствии с техническими 

условиями на материал. 

Каждый слой до 

третьей степени 

(п. Г.4.8 

Приложение Г). 

Окончательная сушка 

покрытия в 

соответствии с 

нормативно-

технической 

документацией 



 

 

 Ф
а
й

л
 R

U
-K

H
4

-1
0

-G
V

N
-S

P
E

-6
1

8
0
0
1
_
re

v
0
3
.d

o
c
x
 

 

 

Э
л

е
м

е
н
т р

а
б

о
т: X

X
X

 
Н

о
м

е
р
 д

о
го

в
о

р
а
:   

Т
и

п
 д

о
ку

м
е
н
та

: 

Т
Е

Х
Н

И
Ч

Е
С

К
И

Е
 Т

Р
Е

Б
О

В
А

Н
И

Я
 

А
нтикоррозионная защ

ита м
етал

л
ических конструкц

ий на объ
ектах 

О
О

О
 "З

А
Р

У
Б

Е
Ж

Н
Е

Ф
Т

Ь
-д

об
ы

ча Х
арьяга"    

 

S
P

E
 

С
и

с
те

м
а
/П

о
д

с
и

с
те

м
а

: 

Я
зы

к: Р
У

С
С

 

н
е
т/ 

н
е
т 

Д
и

с
ц

и
п
л

и
н
а

: 
R

S
 

Ф
о
р
м

а
т д

о
к-та

: A
4
 

 С
тр

а
н
и

ц
а
: 7

0
 и

з 8
5
 

Д
а
та

 р
е
д

а
кц

и
и

: 

Р
е
д

а
кц

и
я
: 

Н
о
м

е
р

 д
о

ку
м

е
н
та

 
R

U
-K

H
4
-1

0
-G

V
N

-S
P

E
-6

1
8

0
0

1 

0
3

 

1
7
.0

4
.1

7
 

С
та

ту
с
: 

A
F

C
 

 

№
№

 

о
п

ер
а

ц
и

и
 

Проводимая 

операция 

Условия проведения операции 

Метод и оборудование 

для выполнения 

операции и контроля 

качества 

Документ об окончании 

работ 

3.6 Контроль покрытия После полного высыхания антикоррозионного 

покрытия проводят контроль качества по следующим 

параметрам: 

- внешний вид (визуально); 

- толщина сухой пленки; 

- сплошность покрытия; 

- адгезия покрытия; 

- методом решетчатого надреза при суммарной 

толщине до 250мкм; 

- методом Х-образного надреза при суммарной 

толщине свыше 250 мкм; 

- методом нормального отрыва; 

- определение прочности покрытия при ударе; 

- диэлектрической сплошности покрытия; 

- стойкости покрытия к катодному отслаиванию;  

- определение прочности покрытия при изгибе; 

- степени и времени высыхания покрытия. 

Приборы: 

Магнитный 

толщиномер 

- определение 

толщины покрытия 

Нож-адгезиметр 

- определение адгезии 

методом решетчатых 

надрезов (п. Г.4.3 

Приложение Г) 

Режущий инструмент 

- Определение адгезии 

методом Х –образного 

надреза (п. Г.4.3 

Приложение Г) 

Механический 

адгезиметр 

Определение адгезии 

методом отрыва 

(п. Г.4.3 Приложение Г) 

Электроискровой 

дефектоскоп - 

рекомендуемый 

Определение 

сплошности покрытия 

(п. Г.4.4 Приложение Г) 

Прибор для определения 

прочности покрытий 

при ударе - 

рекомендуемый 

Определения прочности 

покрытий при ударе 

(п. Г.4.5 Приложение Г) 
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Прибор для определения 

прочности покрытий 

при изгибе  - 

рекомендуемый 

определения прочности 

покрытий при изгибе 

(п. Г.4.9 Приложение Г) 

4 

Установка или 

монтаж окрашенных 

металлических 

конструкций 

Установка или монтаж металлических конструкций 

производится в соответствии с разработанной на них 

технической документацией с учетом настоящих 

Технических Требований. 

- - 
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Приложение Ж     

Форма акта на работы по подготовке металлических конструкций к проведению работ 

по антикоррозионной защите  

УТВЕРЖДАЮ 

Главный инженер Заказчика  

________________ 

 

«  » ____________ 201_ г. 

А К Т  

на работы по подготовке ______________________________________________________ 
к проведению работ по антикоррозионной защите 

 

Комиссия в 

составе_____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

произвела осмотр и проверку качества подготовки _______________________________к 

проведению работ по антикоррозионной защите  

___________________________________________________________________________ 
(цех) 

 

Состояние металлических конструкций:  

___________________________________________________________________________ 

(указать состояние металлических конструкций, перечень проведенных работ по очистке, ремонту, 

дегазации, 
___________________________________________________________________________ 

результаты диагностики, качество сварных швов, заключение о испытаниях, заключение о 

 

___________________________________________________________________________ 
наличии приточно-вытяжной вентиляции и возможности проведения окрасочных работ) 

 

 

Подписи:                                ___________________________________________________ 
     Должность, ФИО, подпись 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

 

Примечание:  

В данном акте должно быть отражено выполнение следующих специальных требований: 
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– Конструкция объекта должна обеспечивать доступ ко всем его поверхностям для их качественной 

подготовки перед нанесением покрытия. 

– Сварные швы должны соответствовать ГОСТ 5264-80, ГОСТ 8713-79, ГОСТ 14771-76, 

ГОСТ 16037-80. 

Угловые швы элементов должны быть выполнены с требуемыми технической документацией закруглениями 

для обеспечения качественного нанесения покрытия. 
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Приложение З     

Форма акта на скрытые работы  

Объект капитального 

строительства  

 

 

(наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального 

строительства) 

 

Застройщик или 

заказчик  

 

 (наименование, номер и дата выдачи свидетельства  

 

о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, 

телефон/факс - для юридических лиц; 

 

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, 

телефон/факс - для физических лиц) 

 

Лицо, осуществляющее 

строительство  

 

 (наименование, номер и дата выдачи 

свидетельства 

 

 

о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, 

телефон/факс - для юридических лиц; 

 

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, 

телефон/факс - для физических лиц) 

 

Лицо, осуществляющее подготовку проектной 

документации  

 

 

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства  

 

о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, 

телефон/факс - для юридических лиц; 

 

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, 

телефон/факс - для физических лиц) 

 

Лицо, осуществляющее строительство, выполнившее работы, подлежащие  

освидетельствованию   
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 (наименование, номер и дата выдачи свидетельства 

 

о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, 

телефон/факс - для юридических лиц; 

 

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, 

телефон/факс - для физических лиц)  

 

 

АКТ 

освидетельствования скрытых работ  

 

№_____________________                                             «___»_______________201__г. 

 
Представитель застройщика или 

заказчика по вопросам строительного контроля__________________________________ 

__________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) 

Представитель лица, осуществляющего строительство_____________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) 

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного 

контроля________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) 

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации __________ 

_______________________________________________________________________

___ (должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) 

Представитель лица, выполнившего работы, 

подлежащиеосвидетельствованию____________________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) 

 

а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:________________ 

__________________________________________________________________________ 

(наименование, должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) 

__________________________________________________________________________ 

произвели осмотр работ, выполненных_________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(наименование лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы ) 

и составили настоящий акт о нижеследующем: 

 

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(наименование скрытых работ) 
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2. Работы выполнены по проектной документации__________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации, 

__________________________________________________________________________ 
сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела  проектной документации) 

3. При выполнении работ применены_____________________________________________ 
                                                       (наименование строительных материалов,  

__________________________________________________________________________ 
(изделий) со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним 

требованиям:__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________

 (исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных 

__________________________________________________________________________
испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля.) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
5. Даты: начала работ           «____»________________ 201___г. 

               окончания работ    «____»________________ 201___г. 

6. Работы выполнены в соответствии с ________________________________________ 
                                                                             (указываются наименование, статьи  

__________________________________________________________________________ 

(пункты) технического регламента (норм и правил), иных нормативных правовых актов, 

__________________________________________________________________________ 
разделы проектной документации) 

7. Разрешается производство последующих работ по ________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
Дополнительные сведения ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
Акт составлен в _______ экземплярах. 

 
Приложения:  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
Представитель застройщика или технического 

заказчика по вопросам строительного контроля____________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы, подпись) 
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Представитель лица, осуществляющего строительство____________________________ 

__________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы, подпись) 

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного 

контроля________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы, подпись) 

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации __________ 

__________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы, подпись) 

Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы, 

подлежащие освидетельствованию____________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы, подпись) 

Представители иных лиц:___________________________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы, подпись) 

__________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы, подпись) 
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Приложение И     

Форма журнала производства антикоррозионных работ 

ЖУРНАЛ ПРОИЗВОДСТВА АНТИКОРРОЗИОННЫХ РАБОТ 

 

Наименование объекта ________________________________________________________________________________ 

Основание для выполнения работ _______________________________________________________________________ 

(договор, наряд) 

Производитель работ _________________________________________________________________________________ 

Начало _____________________________________________________________________________________________ 

Окончание __________________________________________________________________________________________ 

В журнале пронумеровано _________________ страниц 

 

Место печати  

Подпись администрации организации, выдавшей журнал 

Дата 

(число, 

месяц, 

год), 

смена 

Наименование 

работ и 

применяемых 

материалов 

(пооперационно) 

Объём 

работ 

Температура во время 

выполнения работ, С̄ 
Применяемые материалы 

Число 

нанесённых 

слоёв и их 

толщина, мм 

Температура, °С, и 

продолжительность 

сушки отдельных 

слоёв покрытия 

Фамилия и 

инициалы 

бригадира 

(специалиста), 

выполнявшего 

защитное 

покрытие 

Дата и номер акта 

освидетельствования 

выполненных работ 

Примечание на 

поверхности 

материала 

окружающего 

воздуха на 

расстоянии не 

более 1 м от 

поверхности 

ГОСТ, 

ОСТ, 

ТУ 

номер 

паспорта анализа 
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Приложение К     

Форма акта на приемку защитного покрытия 

АКТ №  

ПРИЕМКИ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ 

г. _____________________________ «______» ____________ 20 ____ г. 

Объект ______________________________________________________________________ 

(наименование) 

Комиссия в составе представителей:  

строительно-монтажной организации _____________________________________________ 

(наименование организации, 

___________________________________________________________________________ 

должность, инициалы, фамилия) 

заказчика ____________________________________________________________________ 

(наименование организации, 

___________________________________________________________________________ 

должность, инициалы, фамилия) 

генерального подрядчика _______________________________________________________ 

(наименование организации, 

___________________________________________________________________________ 

должность, инициалы, фамилия) 

составила настоящий акт о нижеследующем: 

1. _______________________________________________________________________ 

(наименование аппарата, газохода, сооружений, строительных конструкций, их 

краткая техническая характеристика) 

2. ________________________________________________________________________ 

(описание выполненного защитного покрытия) 

3. Объем выполненных работ _________________________________________________ 

4. Дата начала работ ________________________________________________________ 

5. Дата окончания работ _____________________________________________________ 

Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами, 

строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки. 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Качество выполненных работ ________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Представитель строительно-монтажной  _______________________ 

организации  (подпись) 

Представитель заказчика  _______________________ 

(подпись) 
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Представитель генерального подрядчика  _______________________ 

(подпись) 
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Приложение Л     

Перечень приборов и средств измерений для контроля проведения антикоррозионных 

работ 

Таблица Л.1 - Перечень приборов и средств измерений для контроля проведения 

антикоррозионных работ 

№№п/п Наименование операции 
Техническая 

характеристика прибора 

Допускаемая 

погрешность 

измерения 

Допускаемые 

параметры при 

проведении 

работ 

КОНТРОЛЬ СРЕДЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ 

1 

Определение параметров 

окружающей среды, точки 

росы, температуры 

обрабатываемой поверхности 

Термометр, гигрометр, 

измеритель точки росы.  

Температура воздуха 

–20  ̄до + 75 С̄ 

Температура поверхности 

–30  ̄до + 60 С̄ 

Влажность 0÷100% 

Температура 

воздуха ± 0,3 С̄ 

Температура 

поверхности  

± 0,5 С̄ 

Влажность 3% 

Не ниже + 5 С̄ 

(за исключением 

случаев 

применения 

материалов, 

позволяющих 

нанесение при 

Т ниже 5 С̄)* 

КОНТРОЛЬ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА 

2 

Измерение содержания 

кислорода [О2], оксида 

углерода [СО], сернистого 

ангидрида [SO2], сероводорода 

[H2S] 

Газоанализатор с 

диапазоном измерений: 

 

 

О2: 0÷30 % об. 

СО: 0÷100 мг/м3 

SO2: 0÷150 мг/м3 

H2S: 0÷150 мг/м3 

Абсолютный 

предел 

допускаемой 

погрешности: 

О2: 0,2 % об. 

СО: ± 5 мг/м3 

SO2: ± 5 мг/м3 

H2S: ± 5 мг/м3 

Температура 

окружающей 

среды: от 0÷+45°С 

Относительная 

влажности воздуха:  

0÷95 % 

Атмосферное 

давления: 

84.0÷106.7 кПа 

КОНТРОЛЬ ЛКМ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ 

3 

Определение условной 

вязкости (времени истечения) 

лакокрасочных материалов и 

относящихся к ним продуктов – 

ньютоновских или 

приближающихся к ним 

жидкостей 

Вискозиметр 

не более ±3% 

среднего 

арифметического 

значения времени 

истечения 

Технические 

условия нанесения 

ЛКП 

4 Определение степени перетира 

Прибор для определения 

степени перетира 

(гриндометра) 

не более 

±2,5 мкм 

В соответствии с 

ГОСТом 

31973-2013 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТИ 

5 
Определение профиля 

поверхности 

Цифровой профилометр 

0÷1000 мкм 

Лента + компаратор 

1 мкм 

 

- 

60÷100 мкм 
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№№п/п Наименование операции 
Техническая 

характеристика прибора 

Допускаемая 

погрешность 

измерения 

Допускаемые 

параметры при 

проведении 

работ 

20÷100 мкм 

Толщиномер 

0÷10 мм 

 

2 мкм 

6 
Определение степени 

обеспыливания 

Липкая лента 

Прикатный ролик 
- - 

7 
Определение загрязнения 

солями 

Измеритель загрязненности 

солями 

0,1÷40 мкг/см2 

± 1 % 30÷40 мкг/см2 

8 
Оценка возможных загрязнений 

поверхности 

Пластыри Бресле A-1250 

ISO 8502-6/ISO 8502-9 
- - 

9 

Сравнение степени ржавости 

поверхности с эталонными 

образцами 

Фотографические образцы 

степени ржавости (А, B, C, 

D) 

- - 

10 

Сравнение степени подготовки 

поверхности с эталонными 

образцами 

Фотографические образцы 

степени подготовки 

поверхности (АSa2,5÷ 

DSt3) 

- - 

КОНТРОЛЬ ПОКРЫТИЯ 

11 
Измерение толщины мокрых 

пленок 

Толщина измеряемого 

покрытия 

0÷50 мкм 

0÷250 мкм 

0÷500 мкм 

0÷1500 мкм 

Колесный толщиномер, 

Калиброванная гребенка 

± 5 % 

по всем 

диапазонам 

В соответствии с 

нормативно-

техническими 

требованиями на 

материал 

12 

Определение толщины 

отвержденного покрытия 

электромагнитным 

толщиномером (для 

немагнитных подложек 

применяются приборы, 

использующие вихревые токи) 

Рабочая температура 

0÷500С 

Минимальная толщина 

подложки 0,3 мм 

Диапазон измерения 

0÷1500 мкм 

0÷ 5 мм 

± 1 % или 1 мкм 

± 1 % или 1 мкм 

В соответствии с 

нормативно-

техническими 

требованиями на 

материал 

13 
Определение внешнего вида 

покрытия 
Лупа с масштабированием 10х 

В соответствии с 

нормативно-

техническими 

требованиями на 

материал 

14 

Определение адгезии методом 

решетчатых надрезов для 

покрытий толщиной до 250 мкм 

Нож-адгезиметр - 0÷1 балл 

15 

Определение адгезии методом 

Х - образного надреза для 

покрытий толщиной более 

Режущий инструмент - 0÷1 балл 
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№№п/п Наименование операции 
Техническая 

характеристика прибора 

Допускаемая 

погрешность 

измерения 

Допускаемые 

параметры при 

проведении 

работ 

250 мкм 

16 
Шаблон для определения Х-

образного надреза 

Образцы в соответствии с 

ISO 2409/ASTM D 3359 
- - 

17 
Определение адгезии методом 

отрыва  

Механический адгезиметр 

с диапазоном измерения 

0÷15 МПа 

± 0,01 МПа 

3÷5 МПа 

(гидравлическим 

способом не более 

3 МПа; 

механическим не 

более 5 МПа) 

18 

Определение сплошности 

покрытия искровым 

дефектоскопом 

Искровой дефектоскоп 

Максимальное напряжение 

15 кВ диапазон измерений 

0÷4 мм 

Максимальное напряжение 

30кВ диапазон измерений 

0÷10 м 

 

± 0,01 кВ 

 

± 0,1 кВ 

5кВ на каждый 

мм толщины +5кВ 

(правка на 

воздушный зазор 

электрода, при 

проверке 

трубопроводов) 

19 
Определение прочности при 

ударе  

Прибор для определения 

прочности покрытий при 

ударе 
Груз 

± 0,001 

± 0,001 

Шкала 

± 1мм 

± 1 мм 

Не ниже 

5 НϽм Груз 

1 кг 

2 кг 

Шкала 

500 мм 

1000 мм 

20 
Определение прочности 

покрытия при растяжении 

Прибор для определения 

прочности при растяжении 
не более 0,1 мм 

В соответствии с 

ГОСТом 29309-92 

21 
Определение степени и 

времени высыхания 

Стеклянные шарики, 

бумага, секундомер 
- 

Температура 

(20 ±2)°С и 

относительной 

влажности 

воздуха (65 ± 5)% 

22 
Оценка возможных загрязнений 

поверхности 

Пластыри Бресле A-1250 

ISO 8502-6/ISO 8502-9 
- - 

Примечание - *- Относительная влажность окружающего воздуха должна соответствовать требованиям 

технических характеристик наносимого покрытия 
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Приложение М  

Рекомендуемое оборудование для проведения антикоррозионных работ 

Таблица М.1 - Рекомендуемое оборудование для проведения антикоррозионных работ 

№№ 

п/п 
Наименование оборудования Характеристики 

Компрессорное оборудование 

1 Компрессорная установка (станция) 

Производительность 8÷10 м3/мин на одно рабочее 

место 

Давление на сопле 0,7 ÷1,0 МПа 

Оборудование очистки поверхностей 

2 

Специальное оборудование для механической 

обработки поверхности (скребки, шлиф-машинки и 

т.д.) 

Выполнены из безыскрового материала во 

взрыво-искробезопасном исполнении или с 

подачей воды (типа ПШМК-100) 

3 Аппарат пневмопескоструйной обработки 

Объем корпуса для абразива 100 л 

Рабочее давление 0,35÷0,7 МПа 

Расход сжатого воздуха не менее 3,5 м3/мин 

Производительность 5÷27 м2/час 

4 Нож Из высокопрочной стали, острый 

Оборудование окрасочное 

5 
Аппараты безвоздушного распыления 

высоковязких красок с нагревателем краски  

Максимальное рабочее давление воздуха 

0,8÷1 МПа 

Соотношение давлений н/м 40:1 

Производительность н/б 10 л/мин 

Диаметр сопла 0,041 дюйма 

Температура нагрева краски 40÷80ЈС 

6 Окрасочные аппараты безвоздушного распыления 

Максимальное рабочее давление воздуха н/м 

2 МПа 

Высота подачи краски 30 м 

Производительность от 3 л/мин 

Диаметр сопла 0,021 дюйма 

7 Пневматические распылители 

Максимальное рабочее давление 0,2 МПа 

Расход материала 0,1÷0,2 л/мин 

Расход сжатого воздуха 0,04 м3/мин 

8 Кисти 
Флейцевые плоские 

Ракля 

9 Валики 

Материал полиэстер 

Длина 180-230 мм 

Диаметр 36-38 мм 

Длина ворса 7-11 мм 
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№№ 

п/п 
Наименование оборудования Характеристики 

Оборудование по очистке и подготовке абразива 

10 
Пылесосы промышленные с циклонным 

уловителем и системой фильтров 
Минимальная производительность 1600 м3/мин. 

Грузоподъемные механизмы 

11 Лебедка  Не менее 200 кг 

12 Подъемник Не менее 2000 кг 

13 Подъемник мачтовый  
Высота не менее максимальной высоты 

окрашиваемых объектов 

14 
Вышка передвижная сборно–разборная или леса 

трубчатые 

Допустимая нагрузка не менее 200 кгс/м2 

Высота рабочего яруса 2 м 

Шаг стоек 1,5÷2 м 

Количество ярусов настила определяется высотой 

окрашиваемого объекта 

Прочее технологическое оборудование 

15 Теплопушки /электротепловентилятор 

Мощность не менее 9 кВт 

Максимальный перепад температур 75ЈС 

Производительность по воздуху не менее 

750 м3/час 

16 Электрокалориферные установки  

Мощность не менее 30 кВт 

Минимальный расход воздуха 3000 м3/час 

Максимальная температура воздуха 140ЈС  

17 Ресиверы  
Давление не менее 1 МПа,  

Объем 2÷4 м3 

18 Воздухонагреватели дизельные передвижные 
Тепловая мощность не менее 10 кВт 

Мощность двигателя вентилятора не менее 20 Вт 

19 Осушитель  
Номинальный поток 5÷8 м3/мин 

Максимальное давление 1 МПа 

20 Охладитель воздуха 
Номинальный поток 5÷8 м3/мин 

Максимальное давление 1 МПа  

21 Сепаратор 
Номинальный поток 5÷8 м3/мин 

Максимальное давление 1 МПа 

22 Электромеханический инструмент 
Взрыво-искробезопасное исполнение (инструмент 

типа шлифмашинки с подачей воды - ПШМК-100). 

23 Слесарный инструмент Выполнен из безыскрового материала 
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